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Введение 

   В современной науке и технике особое внимание уделяется конструкциям 

и оболочкам из композиционных материалов с высокими показателями 

механических свойств (упругость, твердость, прочность), сохраняющихся при 

интенсивных термосиловых нагрузках. Перспективным классом 

конструкционных материалов для создания теплонагруженных конструкций 

являются композиционные материалы на основе неорганических связующих 

(например, фосфатных, алюмо-фосфатных, хромо-фосфатных, магний-

фосфатных, алюмо-хромофосфатных) [1, 35, 41, 48, 54]. Материалы данного 

класса сохраняют работоспособность до температур свыше 1000С без 

оплавления, имеют хорошие диэлектрические характеристики во всем 

интервале рабочих температур, относительно высокие прочностные 

показатели при высоких температурах, обладают термостойкостью в 

окислительных средах, повышенной ударной вязкостью [29, 61, 62]. Благодаря 

такому комплексу свойств композиционные материалы на основе 

неорганических связующих имеют большое значение для создания 

огнестойких строительных конструкций, негорючих электроизоляторов, 

пожаростойких конструкций на транспорте и для создания других 

теплонагруженных конструкций.  

Характерной особенностью исследований таких композитов является их 

комплексность: исследования ведутся на стыке механики, физики твердого 

тела и материаловедения, поскольку при высоких температурах в матрице и 

волокнах происходят сложные физико-химические (фазовые) превращения, 

приводящие к необратимому изменению всех тепломеханических и 

теплофизических свойств материала. [24, 56, 57, 64, 65]. 

Следует отметить работы Шевченко В.Я. и Баринова С.М., Строганова Г.Б., 

Ромашина А.Г. и др., в которых описаны теоретические основы физико-

химических свойств и микроструктура керамоматричных композитов, а также 

технологические процессы и проблемы их производства [5, 6, 43, 44, 59]. В 



6 

 

монографии Костикова В.И. и Варенкова А.Н. описана кинетика процессов 

взаимодействия различных компонент сверхвысокотемпературных 

композитов, а также технология их производства [40]. В области исследования 

и создании перспективных керамоматричных композиционных материалов 

выделяются публикации Каблова Е.Н., Гращенкова Д.В. и их коллег из ФГУП 

«ВИАМ» ГНЦ, в которых собраны результаты последних разработок по 

данной проблеме, как в России, так и за рубежом [38, 39, 47, 66]. 

Математические модели термомеханического поведения композитов на 

неорганических матрицах были разработаны в [61, 62], в работе [62]  также 

была предложена многомасштабная модель внутренней структуры алюмо-

фосфатного композита. В работе [20] построена математическая модель 

композитов на основе алюмо-хромофосфатных связующих, позволяющая 

более детально описывать переменную микроструктуру многофазного 

композита с учетом кинетики процессов, протекающих в композиционных 

материалах при высоких температурах, а также модель позволяет 

прогнозировать зависимость модулей упругости и пределов прочности 

материала от режима температурного нагрева. При создании этой модели 

использован опыт разработки моделей термомеханического 

высокотемпературного поведения композиционных материалов на 

полимерных матрицах [29, 31, 32, 33].  

Поскольку в качестве элементов конструкций для различных отраслей 

промышленности используются многослойные пластины из термостойких 

композиционных материалов, расчет их напряженно-деформированного 

состояния выделен в особый класс задач механики деформируемого твердого 

тела. Расчеты тонкостенных конструкций в трехмерной постановке прямыми 

конечно-элементными методами обычно не приводят к желаемому результату, 

в плане распределений напряжений по толщине, и требуют больших 

вычислительных мощностей для расчетов на мелкой сетке. Для расчета 

напряжений и деформаций тонких пластин иногда предпочтительно 
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использовать либо особые типы конечных элементов [42], либо специальные 

теории пластин [32, 34, 36, 46]. В ряде исследований проведены поиски 

уточняющих методик для расчета напряжений в тонких пластинах, одни из 

последних [14, 51, 52, 53, 55], в [51, 52] приведено сравнение трёхмерной 

теорией упругости  c неклассическими и классическими моделями пластин.  

В задачах линейной теории упругости для пластин в трехмерной постановке 

часто применяют методы асимптотического осреднения для понижения 

размерности, учитывая, например, малость толщины пластины по отношению 

к другим ее параметрам [9, 68, 70]. Асимптотический анализ для случая 

пластин  проведен в работах [67, 69, 70]. Метод асимптотических разложений 

по малому геометрическому параметру показал свою достаточную 

эффективность и универсальность – он позволяет аналитически рассчитывать 

все 6 компонент напряжений и находить их распределение по толщине 

пластин с высокой точностью, которая может быть достигнута только при 

расчетах с большим числом конечных элементов. 

Однако классический вариант метода асимптотических разложений, когда 

учитываются разложения для перемещений только до первого порядка 

малости, обладает определенными ограничениями – точность расчета 

перемещений  снижается для относительно коротких пластин, по сравнению с 

результатами расчета на основе теории пластин Тимошенко. Для повышения 

точности расчета коротких пластин необходима модификация метода 

асимптотических разложений. Для расчета тонкостенных пластин из 

высокотемпературных композиционных материалов на неорганических 

матрицах, необходима разработка теории тонких пластин с учетом 

многостадийных  фазовых превращений, которые меняют упругие свойства 

материала с течением времени и в зависимости от условий нагрева.  
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Актуальность темы диссертации обусловлена широким применением в 

современной техники тонкостенных конструкций из композиционных 

материалов с фазовыми превращениями, в том числе, эксплуатирующихся при 

высоких температурах, и отсутствием в настоящее время в литературе 

моделей термомеханического поведения композитов с многостадийными 

фазовыми превращениями, которые позволяли бы учитывать кинетику 

изменения микроструктуры в матрице и волокнах при нестационарном 

нагреве, а также отсутствием достаточно точных методов расчета 

тонкостенных пластин из высокотемпературных композитов.  

        Цель данной диссертации: разработка определяющих соотношений для 

композиционных материалов с высокотемпературными многостадийными 

фазовыми превращениями, основанной на микроскопическом анализе 

напряженно-деформированного состояния, и разработка модифицированной 

асимптотической теории расчета тонких пластин из композитов данного 

класса.   

Задачами настоящей работы являются: 

- разработка математической многоуровневой модели для расчета 

термоупругих характеристик тканевых композиционных материалов с 

многостадийными фазовыми превращениями в матрице и волокнах, 

развивающихся в них при высоких температурах; 

- построение определяющих соотношений для ортотропных 

композиционных материалов с многостадийными фазовыми превращениями, 

основанных на многоуровневой модели композита; 

- разработка модифицированного варианта асимптотической теории 

расчета тонких упругих пластин из высокотемпературных композитов с 

многостадийными фазовыми превращениями, учитывающего конечные 

значения  сдвиговых характеристик; 
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- численное моделирование микроскопического напряженно-

деформированного состояния композитов с фазовыми превращениями и 

расчет термоупругих характеристик тканевых композитов; 

- проведение тестовых расчетов напряженно-деформированного 

состояния многослойных тонких пластин по модифицированной теории с 

учетом асимптотических разложений для перемещений 2-го приближения; 

сравнение результатов с классической асимптотической теорией, 

использующих 1-е приближение для перемещений; 

- решение задачи о напряженно-деформированном состоянии 

тонкостенной пластины из тканевого композиционного материала с 

высокотемпературными фазовыми превращениями при неравномерном 

нестационарном нагреве и равномерном давлении; 

- проведение численных расчетов изменения напряженно-

деформированного состояния тонких композитных пластин, обусловленного 

кинетикой изменения термоупругих характеристик материалов с 

многостадийными фазовыми превращениями. 

 Научная новизна работы состоит: 

- в разработке новой математической многоуровневой модели для 

расчета термоупругих характеристик тканевых композиционных материалов с 

многостадийными фазовыми превращениями в матрице и волокнах, 

развивающихся в них при высоких температурах, и построении 

определяющих соотношений для ортотропных композитов на основе этой 

модели; 

- в разработке модифицированного варианта асимптотической теории 

расчета тонких упругих пластин для случая высокотемпературных композитов 

с многостадийными фазовыми превращениями, и учитывающей конечные 

значения  сдвиговых характеристик композита. 

В работе применены следующие методы исследования: 

- метод асимптотического осреднения; 
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- метод конечных элементов;  

- численные конечно-разностные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений; 

-  метод сложения слоев в слоистых композитных структурах;    

-  численные методы интегрирования.  

На защиту вынесены следующие положения: 

- разработка новой многоуровневой модели для расчета термоупругих 

характеристик тканевых композиционных материалов с многостадийными 

фазовыми превращениями в матрице и волокнах, развивающихся в них при 

высоких температурах, позволяющей построить определяющие соотношения 

данного класса композитов;  

- разработка модифицированного варианта асимптотической теории 

расчета тонких упругих пластин для случая высокотемпературных композитов 

с многостадийными фазовыми превращениями, и учетом асимптотических 

разложений для перемещений  до 2-го приближения;  

- эффект влияния  многостадийных фазовых превращений в 

высокотемпературных композитах на кинетику изменения напряженно-

деформированного состояния тонких пластин при нестационарном 

одностороннем нагреве и равномерном давлении. 

Достоверность результатов обеспечивается применением 

традиционных физико-математических методов и законов, корректной 

постановкой задач, сравнением полученных аналитически соотношений и 

численных расчетов с результатами, полученными другими методами. 

Апробация работы: основные результаты доложены на: 

1. Научной конференции «Фундаментальные и прикладные задачи 

механики», посвященной 135-летию кафедры теоретической механики  

им. профессора Н.Е. Жуковского, февраль 2013; 

2. Международной научной конференции "Физико-математические 

проблемы создания новой техники (PhysMathTech – 2014), посвященной  
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50-летию научно-учебного комплекса «Фундаментальные науки»  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, ноябрь 2014 года; 

3. III Международной научно-технической конференции 

«Аэрокосмические технологии», посвященной 100-летию со дня рождения 

академика В.Н. Челомея, май 2014; 
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С МНОГОСТАДИЙНЫМИ ФАЗОВЫМИ 

ПРЕВРАЩЕНИЯМИ 

1.1 Многоуровневая модель композиционных материалов с  

многостадийными фазовыми превращениями при высоких температурах 

Композиционные материалы с фазовыми превращениями согласно 

общей методологии моделирования рассмотрим как многоуровневую 

структуру. 

Схематично на рисунке 1.1 показана многоуровневая модель тканевого 

композиционного материала, состоящую из 4-х структурных уровней. Каждый 

структурный уровень состоит из большого числа соответствующих ячеек 

периодичности (ЯП).   

Нити ткани таких композитов состоят из большого числа моноволокон, 

соединенных матрицей, поэтому выделяем ЯП 2-го структурного уровня, 

состоящую из одного моноволокна, окруженного матрицей (1D композит). 

Матрица композиционного материала, также может состоять из нескольких 

компонент, например, из связующего и погруженных в него дисперсных 

частиц различной формы, их будем называть наполнителем (рисунок 1.1, 2-й 

структурный уровень). 

При высоких температурах в волокнах происходят фазовые превращения 

и помимо исходной твёрдой фазы, которую будем называть “аморфной”, 

появляется новая твёрдая фаза – “кристаллическая”. Кавычки означают, что 

физическая природа фаз может быть отлична от аморфной и кристаллической, 

и эти термины используются как названия исходного состояния и нового 

твёрдого состояния, в которое волокна переходят при нагреве [21]. 

Матрица 2-го уровня при высоких температурах представляет собой 

также многофазную среду, поэтому выделен 3-й структурный уровень, на 

котором ЯП состоит из 2-х фаз под условными обозначениями (a) и (b), 

поскольку мы положили, что фазовые превращения в материале идут по двум 
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отдельным цепочкам. Каждую из фаз (a) и (b), в свою очередь, представим в 

виде 5-фазной системы. В процессе нагрева до высоких температур 

происходит перераспределение соотношения между этими фазами. Схема 

фазовых превращений для ЯП на 4-ом структурном уровне приведена на 

рисунке 1.2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

фаза (a) 

фаза (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2-й уровень 4-й уровень 3-й уровень 

фаза 2a 
фаза 3a 

фаза 4a 

фаза 5a 

фаза 1a 

фаза 2b 
фаза 3b 

фаза 4b 

фаза 5b 

фаза 1b 

1-й уровень 

Тканевый КМ 

Матрица КМ с 

наполнителем 

1D композит 

Связующее 

Волокно 
 

 

 

 

фаза l 

фаза h 

Связующее (a) 

Связующее (b) 

 

Рисунок 1.1 – Многоуровневая модель тканевого композиционного материала с 

высокотемпературными многостадийными фазовыми превращениями 

 

 

Фаза 1a,1b 

Фаза 2a Фаза 3a 
Фаза 4а 

Фаза 5а  

Фаза 2b Фаза 3b 
Фаза 4b 

Фаза 5b  

Фаза 5a, 5b  

 

Рисунок 1.2 – Схема многостадийных фазовых превращений связующего по 

цепочке (а) и цепочке (б) при нагреве до высоких температур 
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Отметим, что модель легко трансформируется при увеличении 

количества цепочек фазовых превращений и количества рассматриваемых фаз.  

Под высокими температурами будем понимать температуры, при 

которых происходят необратимые внутренние физико-химические 

превращения в компонентах (фазах) композита, уровень высоких температур 

зависит от типа материала и обычно лежит в области свыше 200°С. 

При разработке модели учитывались температурные области 

существования различных фазовых составляющих связующего 

неорганического (алюмохромфосфатного) типа. 

1.2 Модель изменения фазового состава волокон при высоких 

температурах 

Волокна, используемые для армирования матриц, как правило, являются 

более термостойкими, чем сами матрицы. Волокна с точностью допустимой 

для прочностных расчётов будем считать термостойкими, т.е. их плотность 𝜌𝑓 

не изменяется. Плотность, например, стекловолокон практически не 

изменяется вплоть до температур плавления ~ 1800°C и для упруго-

прочностных задач может считаться постоянной.  

Волокна при высоких температурах рассмотрим как двухфазную 

систему, состоящую из  исходной “аморфной” h-фазы и новой 

“кристаллической” l-фазы. 

Изменение объемной концентрации “аморфной” h-фазы волокон 

описывается уравнением сохранения масс [29]:  

 ,h
h hJ

t





 


 (1.1) 

где h  – плотность аморфной фазы, h  – объемная концентрация “аморфной” 

h-фазы волокна, hJ  – массовая скорость фазовых превращений, для которой 

имеет место соотношение Аррениуса: 

 
0 exp ,Ah

h h h

E
J J

R




 
  

 
 (1.2) 



15 

 

здесь 0

hJ  – предэкспоненциальный множитель, AhE  – энергия активации 

“аморфной” фазы,   – температура, R – газовая постоянная.  

Концентрация “кристаллической” фазы в ячейке находится с помощью 

соотношения 1l h   .  

В начальном состоянии при температуре 
0 293K   задана концентрация 

волокон 0

2 2f f  , где 0

2f  – начальная концентрация волокна в 1-D композите. 

Полагаем, что концентрация “аморфной” фазы в начальном состоянии 0

2h f  , 

а “кристаллическая” фаза еще не появилась, т.е. ее концентрация 0l  . 

 

1.3 Модель изменения фазового состава связующего при нагреве 

 Рассмотрим изменение фазового состава связующего при 

многостадийном высокотемпературном фазовом превращении на 4-м уровне. 

Для описания изменения фазового состава связующего при нагреве, 

основываясь на законах сохранения масс для фаз, запишем систему уравнений 

для объёмных концентраций фаз [29]:  

 1
1 1

w
w wJ

t





 


, (1.3) 

 2
2 1 1 2(1 )w

w w w wJ Г J
t





  


, (1.4) 

 3
3 2 3

w
w w wJ J

t





 


, (1.5) 

 4
4 3 4(1 )w

w w wJ Г
t





 


, (1.6) 

 5 5
5 5 5 3 4 1 1

w w
w w w w w w wV J Г J Г

t

 
 


  


, (1.7) 

где sw  – плотности фаз (полагаются постоянными, кроме плотности фаз 5w  – 

считаем их аналогами газовых фаз), sw  – объемные концентрации фаз для 

цепочек (а) и (b) фазовых превращений ( 1,5s  ), 1wГ , 4wГ  – коэффициенты 

газификации, 5wV  – векторы скорости движения газовых фаз, iwJ  – массовые 
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скорости фазовых превращений, для которых выполняется соотношение 

Аррениуса: 

  0 exp , 2,3,4; ,Asw
iw iw iw

E
J J i w a b

R




 
    

 
 (1.8) 

здесь 0

iwJ  – предэкспоненциальный множитель, AswE  – энергия активации 

соответствующей фазы,   – температура, R – газовая постоянная.  

Уравнение (1.7) в расчётах можно не использовать, объёмная концентрация 

5w  находится из условия для ячейки 
5

1

1iw

i




 . 

 

1.4 Принцип сложения слоев 

Рассмотрим материал, состоящий из N слоев. К боковой поверхности 

слоистого материала приложена сила F. Слои уложены параллельно вектору 

действия силы как показано на рисунке 1.3.   
 

F 

… 

1 

2 

N 

~ … 

F 

k1 

kN 

ki 

 

Рисунок 1.3 – Схема одноосного нагружения слоистого материала (слои 

горизонтальные) 

При таком одноосном нагружении деформации каждого слоя будем 

считать одинаковыми, тогда вводя площади боковой поверхности i-го слоя – 

iА , можно записать выражение для относительной площади слоя /i ia А A , где 

1

N

i

i

A A


  – площадь боковой поверхности материала. Запишем соотношение 

для связи напряжений слоев материала i с напряжением  для всего 

материала (нормальное напряжение в поперечном сечении): 
1

N

i i

i

А А 




.Разделив правую и левую части на площадь боковой поверхности А , получим 



17 

 

1

N

i i

i

a 


 . Пусть для материала выполняется закон Гука:  E     , где 

     – тепловая деформация,   – коэффициент теплового расширения, E – 

модуль упругости материала; и для любого слоя справедливо:  i i i iE     , 

тогда  

 
1 1 1

N N N

i i i i i i i i i i

i i i

a E a E a E     
  

      . 

Теперь, учтем, что деформации для каждого i-го слоя одинаковые: 

1 2 ... N       , перепишем последнее соотношение в виде:  

1 1

N N

i i i i i

i i

E E a E a E    
 

     . 

Очевидно, что сумма, стоящая при   дает модуль упругости всего 

материала:  

 
1

N

i i

i

E a E


 . (1.9) 

Тогда тепловую деформацию можно представить в виде:  

1

1 N

i i i

i

a E
E

  


  . 

Учитывая, что тепловая деформация i-го слоя i i

    , запишем выражение 

связи коэффициента теплового расширения материала с коэффициентом 

теплового расширения слоя:  

 
1

1 N

i i i

i

a E
Е

 


  . (1.10) 

Рассмотрим слоистый материал из N слоев. К боковой поверхности 

приложена сила F. Слои уложены перпендикулярно вектору действия силы 

как показано на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Схема одноосного нагружения слоистого материала (слои 

вертикальные) 

При таком одноосном нагружении напряжения каждого слоя будем 

считать одинаковыми 
1 2 ... N       . Введем толщину i-го слоя iL , тогда 

1

N

i

i

L L


 . 

Из закона Гука выразим деформацию материала: 
E


   . Аналогичное 

выражение будет верно и для деформации i-го слоя: i
i i i

i iE E

  
      . 

Поскольку 
1

N
i

i

i

L

L
 



 , можно записать  

1 1 1

1N N N
i i i

i i

i i ii i

L L L

L E L E L

 
   

  

 
    

 
   . 

Тогда модуль упругости материала при таком нагружении можно найти 

из соотношения:  

 
1

1 1N
i

i i

L

E L E

 . 
(1.11) 

Легко увидеть, что тепловая деформация примет вид:  

1

N
i

i

i

L

L

  


 ,  

откуда находим коэффициент теплового расширение для этого случая:  

 
1

N
i

i

i

L

L
 



 . (1.12) 
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1.5 Модель изменения упругих свойств связующего (а) и (b) при нагреве  

Построим модель изменения упругих свойств связующего при нагреве 

для цепочек (a) и (b) на 4-м уровне, для этого рассмотрим модельную форму 

ЯП V  в виде куба, каждая фаза имеет форму пустотелого куба, а газовая фаза 

– сплошного куба. Оси локальной системы координат ячейки ориентированы 

так, как показано на рисунке 1.5. Для такой ЯП с кубической формой фаз 

поиск эффективного модуля упругости матрицы осуществляется согласно 

принципу сложения слоёв [50]. 
 

 

 

 

1 

фаза 2 

фаза 3 

фаза 4 

фаза 5 

 I  II III IV 

S4 

S5 

 1   

3  

фаза 1 

V 

S3 

S2 

 F 

 

Рисунок 1.5 – Ячейка периодичности с кубической формой фаз в разрезе 

плоскостью  1 3,   

 

Обозначим длины сторон каждого куба как показано на рисунке 1.5,

3
iw iwS   Рассечем кубическую ячейку периодичности плоскостями 

2 const  , 

совпадающими с границами раздела фаз и параллельными координатной 

плоскости  1 3,  , тем самым получим 5 слоев. Тогда каждый такой j-й слой 

содержит j фаз. Далее, слои 2 – 5 разрежем плоскостями параллельными 

координатной плоскости  2 3,  , получим объемы, показанные на рисунке 1.6.   
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Рисунок 1.6 – Представление ЯП с кубической формой фаз по слоям 
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Очевидно, что слои 1 – 4 располагаются по обе стороны от центра ЯП, 

тогда при расчете толщину этих слоев можно удвоить.  

Введем обозначение: 
0

i
i

a
A

A
 , где iA – относительная площадь боковой 

поверхности, занятая фазой i(w), ia  – площадь боковой поверхности, занятая 

фазой i(w), 
0A  – площадь боковой поверхности к которой приложена сила, i – 

тепловое расширение фазы i(w). Фазы будем считать изотропными, 
iE  – 

модуль упругости фазы i(w), 1,5i  . Далее индекс (w) для простоты опустим.  

Запишем выражение для модуля упругости и теплового расширения для  

5V -го слоя используя формулы (1.9), (1.10): 

 5V i i

i

E E A , 
5

5

1
V i i i

iV

E A
E

   , 1,5i  . 
(1.13) 

Для объема 5V-го слоя справедливы следующие относительные 

значения площадей боковых поверхностей для соответствующих фаз: 

0 51A S  , 
2 5

1 2

5

(1 )
(1 )

1

S S
A S

S

 
  


, 

2 3 5
2 2 3

5

( )
( )

1

S S S
A S S

S

 
  


, 

3 4 5
3 3 4

5

( )
( )

1

S S S
A S S

S

 
  


, 

4 5 5
4 4 5

5

( )
( )

1

S S S
A S S

S

 
  


, 

5 5
5 5

51

S S
A S

S


 


. 

(1.14) 

Тогда, подставляя значения для площадей(1.14) в (1.13), получим: 

       5 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 51VE E S E S S E S S E S S E S        

       5 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5

5

1
1V

V

E S E S S E S S E S S E S
E

                 . (1.15) 

Для остальных объемов можно выписать аналогичные соотношения. 

 Поскольку в 5IV-м объеме отсутствует 5-я фаза, то 
4 5

4 4

51

S S
A S

S


 


, и 

тогда выражения для модуля упругости и коэффициентов теплового 

расширения для объема 5IV примут вид: 

 

     5 1 2 2 2 3 3 3 4 4 41IVE E S E S S E S S E S       , 

     5 1 2 1 1 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4

5

1
1IV

IV

E S E S S E S S E S
E

              . 
(1.16) 
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В 5III-м объеме отсутствуют 5-я и 1-я фазы, поэтому 3 3A S , и  

справедливо: 

 

   5 1 2 2 2 3 3 31IIIE E S E S S E S     ,  

   5 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3

5

1
1III

III

E S E S S E S
E

          . 
(1.17) 

Продолжая рассуждения, получим: 

  5 1 2 2 21IIE E S E S   ,    5 1 2 1 2 2 2

5

1
1II

II

E S E S
E

       , (1.18) 

 5 1IE E ,   5 1 1 1

5

1
I

I

E
E

     . (1.19) 

Проделаем аналогичные выкладки для 4IV-го объема: 

 4IV i i

i

E E A , 
4

4

1
IV i i i

iIV

E A
E

   , 1, 4i   . 
(1.20) 

Для объема 4IV изменятся значения относительных площадей iA , 

поскольку толщина отсеченного слоя будет 
4 5( )S S , поэтому 0 4 51 ( )A S S   , и 

тогда 

2 4 5
1 2

4 5

(1 ) ( )
(1 )

1 ( )

S S S
A S

S S

  
  

 
, 

2 3 4 5
2 2 3

4 4

( ) ( )
( )

1 ( )

S S S S
A S S

S S

  
  

 
, 

3 4 4 5
3 3 4

4 5

( ) ( )
( )

1 ( )

S S S S
A S S

S S

  
  

 
, 

4 5 4
4 4

4 5

( )

1 ( )

S S S
A S

S S

 
 

 
. 

(1.21) 

Тогда, подставляя значения относительных площадей (1.21) в формулы 

(1.20), получим: 

 

     4 1 2 2 2 3 3 3 4 4 41IVE E S E S S E S S E S       , 

     4 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4

4

1
1IV

IV

E S E S S E S S E S
E

             . 
(1.22) 

Для объема 4III справедливо:  

 

   4 1 2 2 2 3 3 31IIIE E S E S S E S     , 

   4 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3

4

1
1III

III

E S E S S E S
E

          . 
(1.23) 

Для объемов 4II и 4I получим:  
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  4 1 2 2 21IIE E S E S   ,  4 1 2 1 2 2 2

4

1
1II

II

E S E S
E

       ,
 (1.24) 

 4 1IE E ,  4 1 1 1

4

1
I

I

E
E

    .
 (1.25) 

Рассмотрев каждый объем слоя 3 по аналогии, получим: 

 

   3 1 2 2 2 3 3 31IIIE E S E S S E S     , 

   3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3

3

1
1III

III

E S E S S E S
E

          , 
(1.26) 

 

 3 1 2 2 21IIE E S E S  
, 
 

 3 1 2 1 2 2 2

4

1
1II

II

E S E S
E

       ,
 

(1.27) 

 3 1IE E ,  3 1 1 1

3

1
I

I

E
E

    . (1.28) 

Для объемов слоя 2, справедливы соотношения: 

  2 1 2 2 21IIE E S E S   ,    2 1 2 1 2 2 2

2

1
1II

II

E S E S
E

       ,
 (1.29) 

 2 1IE E ,  2 1 1 1

2

1
I

I

E
E

    ,
 (1.30) 

 1 1IE E ,  1 1 1 1

2

1
I

I

E
E

    .
 (1.31) 

Далее по полученным соотношениям (1.16) – (1.31) для горизонтальных 

слоев по принципу сложения слоев, используя формулы (1.11), (1.12), получим 

для 5-го слоя, учитывая, что теперь слои уложены перпендикулярно действию 

силы (в формулах обозначим {5}): 

 
{5}

5

5

1

1
j

j j

E

l
E




, 

5 5 5j j

i

l  , , , , ,j I II III IV V ,
 

(1.32) 

здесь обозначены il  – относительные толщины каждого, 

рассматриваемого в этом случае, вертикального слоя. 

Тогда для 5-го слоя  (в формулах обозначим слой {5}) модуль упругости 

и коэффициент теплового расширения будет иметь вид: 
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        {5}

2 2 3 3 4 4 5 5

5 5 5 5 5

1

1

I II III IV V

E
S S S S S S S S

E E E E E


   

   

,
 (1.33) 

 {5} 2 5 2 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5(1 ) ( ) ( ) ( )I II III IV VS S S S S S S S              .
 (1.34) 

 

Аналогично, для 4-го слоя справедливы соотношения: 

 
{4}

4

4

1

1
j

i j

E

l
E




, 

{4} 4 4j j

j

l  , , , ,j I II III IV .
 

(1.35) 

Тогда, раскрывая сумму, получим: 

 

     {4}

2 2 3 3 4 4

4 4 4 4

1

1

I II III IV

E
S S S S S S

E E E E


  

  

,
 

{4} 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4(1 ) ( ) ( )I II III IVS S S S S S           .
 

(1.36) 

Аналогично, запишем выражения для 3-го слоя: 

 

   {3}

2 2 3 3

3 3 3

1

1

I II III

E
S S S S

E E E


 

 

,
 

{3} 2 3 2 3 3 3 3(1 ) ( )I II IIIS S S S        .
 

(1.37) 

Для 2-го и 1-го слоя получим: 

  {2}

2 2

2 2

1

1

I II

E
S S

E E






, {2} 2 2 2 2(1 ) I IIS S     ,
 

(1.38) 

 
{1} 1 1

1

1

1 I

I

E E E

E

   ,  {1} 1  .
 

(1.39) 

Запишем выражение для эффективного модуля упругости ( )bE  и 

эффективного коэффициента теплового расширения ( )b  для связующего (b), 

используя вновь сложение по слоям по формулам (1.9) и (1.10): 

       ( ) {1} 2 {2} 2 3 {3} 3 4 {4} 4 5 {5} 51bE E S E S S E S S E S S E S         , (1.40) 

        ( ) {1} 2 {1} {2} 2 3 {2} {3} 3 4 {3} {4} 4 5 {4} {5} 5 {5}

( )

1
1b

b

E S E S S E S S E S S E S
E

             
 (1.41) 
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Выражения для эффективного модуля упругости ( )aE  эффективного 

коэффициента теплового расширения ( )a  для связующего цепочки 

превращений (а) будут выглядеть аналогично формулам (1.40) и (1.41). 

В выражениях (1.40) и (1.41) вспомогательные { }kE , { }k , 1,5k   

вычисляются по формулам (1.33) – (1.39) соответственно. 

 

1.6 Модель изменения упругих свойств волокон на 3-м уровне при 

нагреве 

Изменение модуля упругости для 

разных типов волокон при нагреве 

определяется двумя факторами: 

- изменением упругих свойств 

волокна в аморфном состоянии при 

относительно низких температурах; 

- физико-химическими процессами: 

кристаллизации (например, для 

стеклянных волокон в инертной 

среде), окисления (для угольных, 

борных, органических волокон в 

инертной среде) или пиролиза (для 

органических волокон в инертной 

среде) при высоких температурах. 

Первый фактор вызывает обратимое изменение модуля упругости fE  волокон, 

второй – приводит к изменениям, необратимым после охлаждения [21, 29]. 

Используя модель ячейки периодичности Vζ с кубической формой фаз 

[29], можно получить выражение эффективного для этого уровня модуля 

упругости и коэффициента теплового расширения волокна. Фазы считаем 

изотропными. На рисунке 1.7 представлена в разрезе плоскостью (ζ1, ζ3) ячейка 

 

 

 

 
фаза l 

фаза h 

S 

Рис. 1.7  Модель ячейки 

периодичности волокон с 

кубической формой фаз. 

1 

ζ1 

 

ζ3 
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периодичности с кубическими фазами – “аморфной” и “кристаллической”. S  – 

линейный размер “аморфной” фазы (длина стороны куба), вся ячейка имеет 

единичный объем. В любой момент времени 3
hS  . Пусть hE  – модуль 

упругости “аморфной” фазы волокна, а lE  – модуль упругости 

“кристаллической” фазы волокна, l , h  – коэффициенты теплового 

расширения “аморфной” и “кристаллической” фаз волокна. Тогда модуль 

упругости волокна 3fE  и коэффициент теплового расширения 3f  на 3-м 

структурном уровне, записанные с помощью вспомогательных переменных с 

волной, имеют вид (1.44), (1.45). 

После применения формул (1.9) – (1.12), получим: 

1 lE E , 
 

1

2

1

1l l h

S S
E

E E S E S



 
     

, 

1 l  ,  
 

 2

1
1

1

l l h h

l

l h

S E E S
S S

S E SE

 
 

 
  

 
, 

тогда  

 3 1 21 ,fE E S E S    (1.42) 

  3 1 1 2 2

3

1
1f

f

E S E S
E

     .
 (1.43) 

1.7 Модель изменения упругих свойств связующего на 3-м уровне при 

нагреве 

Согласно предложенной модели на рисунке 1.1 на 3-м структурном 

уровне для связующего в рамках ячейки периодичности осуществляется 

соединение двух цепочек фазовых превращений под условными названиями 

(а) и (b). Аналогично формулам (1.42), (1.43), запишем соотношения для 

поиска модуля упругости и коэффициента теплового расширения по 

известным характеристикам, найденным с предыдущего структурного уровня 

по формулам (1.40) и (1.41). 

Пусть 
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1 ( )aE E , 
 

1

2

( ) ( ) ( )

1

1

b b

a a b b b

S S
E

E E S E S



 
     

, 

1 ( )a  ,  
 

 
( ) ( ) ( ) ( )

2 ( )

( ) ( )

1
1

1

b a a b b b

b a b

b a b b

S E E S
S S

S E S E

 
 

 
  

 
, 

и тогда 

 3 1 21m b bE E S E S   , (1.44) 

  3 1 1 2 2

3

1
1m b b

m

E S E S
E

     .
 (1.45) 

1.8 Модель для расчета упругих характеристик 1D композита на 2-м 

уровне 

Армирующие волокна в тканевом композиционном материале 

ориентированы по двум взаимно ортогональным направлениям 1  и 2 . На 

практике в композитах эти ортогональные нити состоят из большого числа 

моноволокон, окруженных связующим. На рисунке 1.8 изображен фрагмент 

такой нити, так называемый 1D элемент. 

 

( )

3

  
1 

2 

( )

  

 

1 – связующее, 2 – моноволокно 

Рисунок 1.8 –  Модель геометрии 1D элемента 

 

Такой специфический тип материала будем считать трансверсально-

изотропным, несмотря на то, что моноволокна могут быть изотропными, у 1D 

элемента будем разделять продольный и поперечный модули упругости. Всего 

у 1D элемента 5 независимых упругих констант, для их вычисления 

используем смесевые формулы [29]: 
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3 2 2 2(1 )L f f m fE E E    , 

1

2 2

3 2

1f f

T

f m

E
E E

 


 
   
 

, (1.46) 

2 2 2 2(1 )L f f m f       , 
2T m  ,

 (1.47) 

1

2 2 2 2

3 2

2 (1 ) 2(1 )(1 )f f f m

L

f m

G
E E

   


   
   
 

,
 (1.48) 

где LE  – продольный модуль упругости нити в направлении ее укладки, TE  – 

поперечный модуль упругости нити, L  – продольный коэффициент Пуассона, 

T  - поперечный коэффициент Пуассона нити, LG  – продольный модуль 

сдвига, 
 2 1

T
T

T

E
G





 – поперечный модуль сдвига нити, 3fE  – модули 

упругости моноволокон, рассчитанный с учетом фазовых превращений на 3-м 

структурном уровне, 2f  – коэффициент Пуассона моноволокон, 2mE  – модуль 

упругости матрицы, рассчитанный на 2-м структурном уровне (если матрица 

для создания нити взята со 2-го уровня), 2m  – модуль упругости и 

коэффициент Пуассона матрицы, 2f  – относительная объемная концентрация 

моноволокон в 1D элементе. Вместо смесевых формул (1.46) – (1.48) можно 

использовать более точные формулы расчета эффективных упругих 

характеристик  однонаправленных композитов, основанные на численном 

решении таких же локальных задач на ЯП низшего структурного уровня. В 

данной работе в целях создания более эффективного вычислительного 

алгоритма, были использованы более простые смесевые формулы. 
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1.9 Методика расчета эффективных упругих характеристик тканевого 

композита на 1-м структурном уровне 

 

 

ξ 1 ξ 3 

ξ’1 

ξ’3 

  

О  

 

Рисунок 1.9 –  Модель изогнутой нити в тканевом композите 

 

Для вычисления компонент тензоров модулей упругости нитей 

( ) ( ),ijkl ijkl s sC C V

    (V  – область в ЯП, занятая  -й нитью в системе 

координат iO ,связанной с ЯП) воспользуемся моделью [30], в которой каждая 

нить (криволинейно-трансверсально изотропный материал) рассматривается 

как система большого числа элементарных нитевых сегментов (ЭНС) (рисунок 

1.9), на которые  -ю нить делят плоскости, ортогональные к оси , 1,2O    . 

Введем новую декартову прямоугольную систему координат ( ) ( )

sO    – назовем 

ее "собственной системой координат ЭНС", точка начала ( )O  , которая 

принадлежит линии центров тяжести нити, а ось ( ) ( )O  

  повернута по 

отношению к оси O   единой для ЯП локальной системы координат на угол 

    , меняющийся вдоль одной координаты  , т.е поворот собственной 

системы координат ( ) ( )

sO    осуществляется вокруг оси O  ,   . В 

собственной системе координат ( ) ( )

sO    каждый ЭНС будем считать 

трансверсально-изотропным 1D элементом, тогда его упругие характеристики 

в ( ) ( )

sO   вычисляются по формулам (1.46) – (1.48). 
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1.10 Постановка задачи упругости для определения эффективных 

характеристик композита на 2-м и 1-м уровнях 

 

Согласно принятой модели на рисунке 1.1 композиционный материал на 

1-м структурном уровне имеет периодическую структуру и оформлена 

стабильная геометрическая микроструктура фаз искусственного 

происхождения. Геометрия ячейки периодичности матрицы композиционного 

материала также считается известной (рисунок 1.10). Относительные 

концентрации волокна и матрицы в композите постоянны: 1f m   .  

 

 

 

Рисунок 1.10 – Композиционные материалы с периодической структурой 

 

В общем случае ячейка периодичности V  композита состоит из N 

компонентов V , 1, N  . Отнесем характерный размер ячейки к 

характерному размеру композиционного материала, тогда можно обозначить 

за малый параметр 𝑘 =
𝑙

𝐿
≪ 1 и введем безразмерные локальные k  и 

глобальные kx . Положим, что компонент под номером 𝛼 = 𝑁  это матрица 

(связующее), а остальные – наполнитель (частицы в матрице КМ на 2-м 

уровне, волокна в КМ 1-го уровня).  

Для композита рассматривается система уравнений линейной теории 

упругости, включающая уравнения равновесия, определяющие соотношения 
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теории упругости и соотношения, связывающие деформации и компоненты 

тензора малых деформаций kl . В безразмерном виде такая система запишется 

следующем образом: 

 

0,

,

1
.

2

ij

j

ij ijkl kl

k l
kl

l k

x

A

u u

x x



 










  
  

  

 (1.49) 

В (1.49) компоненты тензора напряжений ij  и компоненты тензора модулей 

упругости ijklA  обезразмерены к характерному значению 0 . Обезразмерены 

компоненты вектора перемещений ju  (к характерному размеру L). 

Используется правило суммирования по совпадающим индексам.  

Поскольку в композите присутствуют границы раздела различных 

компонентов композита, потребуем выполнения условий идеального контакта: 

[ ] 0, [ ] 0ij j in u   , jn  – компоненты вектора нормали к поверхности раздела, 

при переходе через границу раздела компонентов обозначен скачок функции 

[ ]iu . Полагаем заданными перемещения 
e

ju  или вектор поверхностных сил 
e

iS  

для внешней границы   всего композита: 
1

e

ij j in S   , 
2

e

j ju u  . 

Используя локальные координаты можно записать условие периодичности 

модуля упругости ( ) ( )ijkl m ijkl m mA A a   , где m ma l l  – безразмерные длины 

сторон ЯП. В тоже время функции перемещений, напряжений, деформаций 

для данного метода обычно считают квазипериодическими.  
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1.11 Метод гомогенизации для определения эффективных характеристик 

композита на 2-м и 1-м уровнях 

 

Решения такой задачи по методу Бахвалова-Победри [9] ищется в виде 

асимптотических разложений перемещений:  

   (0) ( )

1

,n n

i i k i k j

n

u u x k u x 




  .
 (1.50) 

Далее, подстановкой (1.50) в соотношение Коши, определяющие 

соотношения из (1.49), получаем асимптотические разложения для 

деформаций и напряжений, с помощью которых делаем асимптотическое 

разложение уравнений равновесия: 

( ) ( 1)

(0) ( )

/

0

1
0

n n

ij ijn

ij j

n j j

k
k х

 








  
      
 .

 (1.51) 

Приравнивая к нулю члены при одинаковых степенях малого параметра 

𝑘, получаем рекуррентную систему локальных уравнений равновесия, тогда 

для нулевого приближения можно записать следующую систему с 

граничными условиями: 

(0)

/

(0) (0) (0)

(1) (1)
(0)

(1) (0)

(0) (1)

(1)

0,

,

1
,
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0, 0,

0,

ij j
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k l
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l k
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ij j i

i

A

u u
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n u
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 (1.52) 

где через 𝜀�̅�𝑙 обозначены средние деформации композита: 

(0)(0)

2
ji

ij

j i

uu

x x



 

 
.
 (1.53) 
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Двойными скобками обозначена совокупность условий периодичности. 

Используя технику осреднения, в [18, 19] сформулированы  локальные задачи 

на «ячейке периодичности» для области каждого компонента 𝛼. Поскольку 

задача интегро-дифференциальная с условиями периодичности, то ее решение 

можно искать в виде суммы:  

3

( )

, 1

i i pq

p q

u u 



  ,
 (1.54) 

где функции ( )i pqu
 имеют следующий вид:   

   ( ) ( )

1

2
i pq pq ip q iq p i pq mu U          ,

 (1.55) 

где ip - символ Кронекера. 

Функции ( )i pqU 
 – псевдоперемещения, являющиеся решениями граничных 

задач линейной теории упругости традиционного типа и удовлетворяют тем 

же самым условиям идеального контакта на границах раздела компонентов, 

условиям нормировки, но уже не являются периодическими функциями. 

 Функции ( )i pqU 
 будут являться решением задач на «ячейке 

периодичности», сформулированных для псевдоперемещений [18]. 

1.12 Формулировка задач на 1/8 «ячейки периодичности» 

В целях ухода от интегральных условий задачи в псевдоперемещениях на 

целой ячейке сведем к задачам на одной восьмой «ячейки периодичности». 

Предусмотрим в «ячейке периодичности» геометрическую симметрию 

расположения компонентов композита (областей V ) относительно 

трехкоординатных плоскостей ( 0i  ), кроме того, предположим, что у 

геометрически симметричных компонент одинаковые упругие 

характеристики. Тогда задаче сформулированную в псевдоперемещениях 

можно поставить в соответствие задачу на 1/8 «ячейки периодичности» в 

области : ( 0)iV V V      : 
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( ) ( )

( ) ( )

( )

( ) ( )
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,

1
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,

( ) 0,
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ij pq ijkl kl pq s s

i pq j pq

ij pq

j i

N

i pq i pq

j j

N

ij pq ij pq j N

в V

A в V

U U
в V

U U

n на





  



 













 


 

 

 



  

  
     

 


 

  

 (1.56) 

В (1.56) введена N V       – поверхность контакта различных 

компонент внутри области �̃�𝜉 . Под  0S S    будем иметь ввиду 

координатные плоскости, а 
2

s
S S

a

 

   
 

, s=1,2,3 будет обозначать торцевые 

поверхности ячейки. 

Система (1.56) дополняется условиями для торцевых поверхностей и для 

плоскостей симметрии, которые имеют разный вид для разных p и q.  

Для функции  ( )i pq jU   , j V   должны быть выполнены ГУ на торцевых 

поверхностях S
 : 

( ) ( )

( )

, 0,
2

0, , ,

p

i pq pq ip j pq i

k pq i m i

a
U S

S i j k i p q

 



 



 

     

 

( ) ( )

( )

, 0,
4

0, , , .

p

i pq pq ip j pq j

k pq m j

a
U S

U i j k i p q

 



 



 

     
 

(1.57) 

На координатных плоскостях S  функция  ( )i pq jU   ,
 j V   должна 

удовлетворять следующим условиям: 

( ) ( )

( )

0, 0,

0, , ,

i pq j pq i

k pq i m s

U S

S i j k i p q

 

 

 

     
 (1.58) 
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( ) ( )

( )

0, 0,

0, , , .

i pq j pq j

k pq m S

U S

U i j k i p q

 

 

 

       

Векторы поверхностных сил обозначим как ( )k pqS
, т.е.: 

 
3

( ) ( ) ( )

1
j ji pq j i pq il pq l

l

S S n   



  .
 (1.59) 

Представив вектор поверхностных сил через псевдоперемещения 

граничные условия (1.57), (1.58), можно записать через псеводоперемещения и 

их производные. Задачи (1.56) на 1/8 «ячейки периодичности» с граничными 

условиями (1.57), (1.58) обычно обозначают задачами 𝐿𝑝𝑞. 

 

1.13 Эффективные определяющие соотношения композиционного 

материала на 1-м и 2-м уровне 

После решения серии задач Lpq для всех значений (pq) и нахождения 

псевдоперемещений ( )i pqU 
 и псевдонапряжений ( )ij pq

  для каждой компоненты 

композита, проинтегрировав псевдонапряжения по областям, в которых 

расположены компоненты, можно вычислить среднее напряжение в всем 

композиционном материале: 

3
(0)

( )

, 1

ij ij pq

p q

 


  ,
 (1.60) 

где  

( )

( ) ( ) ( )

1

N

ij pq ij pq ij pq

V

dV


 



  


   .
 (1.61) 

Поскольку задачи Lpq  линейные, то их решения ( )ij pq

  

(псевдонапряжения) зависят линейным образом от исходных данных, т.е. от 

функции pq . В таком случае будут существовать тензоры 4-го ранга  (0)

ijpq lA  , 

которые задают связь ( )ij pq

  и pq : 
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 (0)

( )ij pq ijpq l pqA   ,
 (1.62) 

здесь по индексам p и q нет суммы. 

Если псевдонапряжения ( )ij pq

  найдены, то компоненты тензоров

 (0)

ijpq lA   вычисляются из соотношения: 

 (0)

( )ijpq l ij pq pqA    ,
 (1.63) 

здесь по индексам p и q нет суммы. 

Учитывая (1.62) в (1.61), запишем выражение, выражающее связь средних 

напряжений 
(0)

ij  и средних деформаций композиционного материала pq : 

(0)
ijklij klA  ,

 (1.64) 

(0)
ijpq ijpqA A ,

 (1.65) 

где ijpqA  – тензор эффективных модулей упругости композиционного 

материала. 

 Запишем итоговую формулу для определения эффективных модулей 

упругости композиционного материала, для этого (1.63) подставим в (1.65): 

( )ijpq ij pq pqA   ,
 (1.66) 

здесь по индексам p и q нет суммы. 

 

1.14 Тензоры концентрации напряжений в компонентах композита 

Связь напряжений в компонентах композиционного материала  (0)

ij l   

(микронапряжения) и осредненных напряжений 
(0)

kl  во всем композите 

описывает тензор концентраций напряжений  ijmn lB  , найдем его выражение.  

Поскольку 

   (0) (0)

ij m ijkl m klB    ,
 (1.67) 

то, используя соотношение (1.62), получим  
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     (0) (0)

( )ij m ij m ij pq ijpq m pqA           .
 (1.68) 

Подстановка в (1.68) формулы вида 
,

ijpqpq pq

p q

П  , где ijpqП  – 

компоненты тензора  упругих податливостей, дает 

        (0) (0) (0) (0) (0)

, , ,

pqsnij m ijpq m pq ijpq m sn ijsn m sn

p q s n

A A П B           ,  
 (1.69) 

отсюда для тензоров концентрации напряжений получим 

   (0)

, , ,

pqsnijsn m ijpq m

p q s n

B A П   .
 (1.70) 

Таким образом, тензор  ijsn mB   можно найти по напряжениям ( )ij pq

  из 

соотношений (1.63) и (1.70). 

1.15 Метод конечных элементов для решений задач 𝐋𝐩𝐪. Вариационная 

формулировка локальной задачи 𝐋𝐩𝐪 

Для задачи упругости вариационная формулировка задачи Lpq (1.56), 

(1.58) записывается для любого конечного объема V V  [37, 46], для этого 

рассматривают произвольное кинематически допустимое поле  ( ) ,i pq m sU q  , 

зависящее от вновь введенных переменных , 1,sq s z , при этом оно 

удовлетворяет только части граничных (1.57), (1.58): 

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

,
2

, , ,
4

0, ,

0, , ,

0, 0, , ,

p

i pp pp ip m i

p

i pq ip ip m j

i pp m i

k pq m j

i pq k pq m j

a
U

a
U i j k i p q

U

U i j k i p q

U U i j k i p q









 

  

  







 

     

 

     

      

 

(1.71) 

Введем вариацию кинематически допустимого поля, например, как 

дифференциал поля по новым переменным 
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 ( )

( )

1

,
,

z
i pq m s

i pq m s t

t t

U q
U q dq

q






 






 . 

Тогда можно ввести лагранжиан от кинематически допустимого поля:  

( ) ,s eL q W H   

   ( ) ( )

1
( ) , , ,

2
s ij pq m s ij pq m s

V

W q q q dV



       

 
3

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

(1 )e pq pq pq pq pq pq pq pqH U S U S U S d



     

        


 


 

       , 

, , , 1,3        . 

здесь обозначены: работа поверхностных сил eH (работа зависит от задачи 

𝐿𝑝𝑞, из-за ГУ (1.57) и (1.58) она нулевая 𝐻𝑒 = 0); W – потенциальная энергия; 

 ( ) ,ij pq m sq   и  ( ) ,ij pq m sq   – кинематически допустимые поля напряжений  и 

деформаций, определяемые по аналогичным правилам, что и 

псевдонапряжения и псевдодеформации, т.е. решения задач (1.56) – (1.58).  

Вариационное уравнение 

0L 
 (1.72) 

 можно записать в следующем виде: 

T T

V

dV U Sd  


   ,   
 (1.73) 

где введены обозначения векторов кинематически допустимых полей 

псевдонапряжений  , псевдоперемещений U , псевдодеформаций   и 

поверхностных сил S : 

 1( ) 2( ) 3( ), ,
T

pq pq pqU U U U   , 

 11( ) 22( ) 33( ) 12( ) 13( ) 23( ), , , , ,
T

pq pq pq pq pq pq

            , 

 11( ) 22( ) 33( ) 12( ) 13( ) 23( ), , ,2 ,2 ,2
T

pq pq pq pq pq pq

            , 

(1.74) 
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1( )1 2( )2 3( )3

1( )3 2( )3 1( )2 2( )3 1( )2 1( )3

, , (1 )

, , .

T

pq pq pq pq

T

pq pq pq pq pq pq pq

S S S S

S S S S S S

  

     





  

   
 

В силу (1.57), (1.58) векторы поверхностных сил ( )i pq jS
 нулевые, и 

следовательно работа внешних сил в (1.73) также равна нулю. 

При записи уравнения (1.73) для произвольной подобласти V V  работа 

внешних сил может быть отлична от нуля, ввиду того что вектор 

 1 2 3, ,
T

S S S S  будет ненулевым, из-за несоблюдения вида (1.74).  

Значит уравнение (1.73) необходимо рассматривать для произвольной 

подобласти V V . 

Закон Гука в системе уравнений (1.56) и соотношения Коши с 

использованием векторов-столбцов переформулируем в виде: 

,

,

A

DU

 





  (1.75) 

где A – матрица компонент тензора  𝐴𝑖𝑗𝑘𝑙
𝛼  модулей упругости, 𝐷 – матрица 

линейных дифференциальных операторов.  

1111 1122 1133

2211 2222 2233

3311 3322 3333

2323

1313

1212

0 0 0

0 0 0

0 0 0
( )

0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 2
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A A A

A A A

A A A
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3 2

3 1

2 1

0 0

0 0

0 0

0

0

0

D







 

 

 

  
 

  
  
 
    
 
    
     

.
 (1.76) 

Уравнение (1.73) с использованием формул (1.75)(1.75) можно 

представить в виде: 

 
T T

V

D U ADUdV U Sd 


   .
 (1.77) 

1.16 Применение метода  конечных элементов для  решения задач 𝐋𝐩𝐪 

Представим область V  в виде достаточно большого конечного числа 

подобластей унифицированного вида eV , например, используя аппроксимацию 
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конечными тетраэдрами: 1e eV V  . Представим кинематически допустимое 

поле U  для каждого конечного тетраэдра с помощью аппроксимации 

стандартными функциями координат, для этого обычно используют 

полиномы: 

   3 3,m s z mU q Ф q  ,
 (1.78) 

 3 z mФ   – матрицы функций формы;  1,...
T

zq q q  – вектор неизвестных 

коэффициентов; z – число степеней свободы тетраэдра. 

Неизвестные коэффициенты будут характеризовать поле перемещений в 

узлах тетраэдра: 

 (1) (1) (1) ( ) ( ) ( )

1( ) 2( ) 3( ) 1( ) 2( ) 3( ), , ,... , ,
T

m m m

pq pq pq pq pq pqq U U U U U U , 

где  ( )

1( ) 1( ) ( ) ,
k

pq pq j k sU U q   – псевдоперемещения в узле конечного элемента с 

координатами ( )j k ; m – количество узлов конечного элемента. Функции 

 3 ( )z j kФ   в узлах конечного элемента равны единице:  3 ( ) 1z j kФ    

Наиболее широко в настоящее время применяют конечные элементы в виде 

тетраэдра с четырьмя узлами 4, 12m z   в вершинах. Этот конечный 

элемент дает линейную аппроксимацию для псевдоперемещений U и 

позволяет получить постоянным напряжениям   в каждом конечном 

элементе.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1.11 конечный элемент с четырьмя узлами в вершинах 

Матрица функций формы  3 ( )m j kФ  имеет вид: 
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1

3 1

1

0 0 0 0

0 0 ..... 0 0

0 0 0 0

m

m m

m

Ф Ф

Ф Ф Ф

Ф Ф



 
 


 
 
 

.
 (1.79) 

Для четырехузлового конечного элемента функции формы: 

   i j i jФ L  ,
 

   1 2 3 0

1 1
, 0,3, 1

6 6
i j i i i i ij jL a b c d a j

V V
            ,

 

(1.80) 

1(1) 2(1) 3(1)

1(2) 2(2) 3(2)

1(3) 2(3) 3(3)

1(4) 2(4) 3(4)

1

11 1
,

16 6

1

ij ijV a

  

  

  

  

     ,
 (1.81) 

где ij – миноры матрицы  . 

Функции  i jL   представляют собой отношение      i j i j i jL r s   , 

где  i jr  – расстояние от точки с координатами 𝜉𝑗, до i-ой стороны тетраэдра; 

 i js   – расстояние от противолежащей вершины тетраэдра до i-ой стороны, 

для функций также справедливо: 1 2 3 4 1L L L L    . 

Учитывая соотношение (1.73) в (1.72), деформации примут вид: 

Bq  .
 (1.82) 

В (1.82) матрица деформаций 𝐵 = 𝐷Φ имеет вид: 

1 1 1

1 2 2

1 3 3

1 3 1 2 3 2

1 3 1 1 3 1

1 2 1 1 2 1

0 0 ... 0 0

0 0 ... 0 0

0 0 ... 0 0

0 ... 0

0 ... 0

0 ... 0

m

m

m

m m

m m

m m

Ф Ф

Ф Ф

Ф Ф
B

Ф Ф Ф Ф

Ф Ф Ф Ф

Ф Ф Ф Ф

 

 

 

   

   

   

    
 

   
 
    

  
        

        
          

.
 (1.83) 

Для выбранного конечного элемента (тетраэдр, m=4) эта матрица примет вид: 
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1 4

1 4

1 4

1 1 4 4

1 1 4 4

1 1 4 4

0 0 ... 0 0

0 0 ... 0 0

0 0 ... 0 0

0 ... 0

0 ... 0

0 ... 0

b b

c c

d d
B

d c d c

d b d b

c b c b

 
 
 
 

  
 
 
  
 

 (1.84) 

При подстановке соотношения (1.84) в (1.77), получаем итоговую систему 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для одного конечного элемента: 

e eK q f ,
 (1.85) 

при этом, eK – матрица жесткости конечного элемента и ef – вектор нагрузок 

конечного элемента определяются как: 

T

e

V

K B ABdV   , 

T

ef Ф Sd


 
 

.
 

(1.86) 

Для конечного элемента с четырьмя узлами справедливо 
TK B ABV

поскольку нет зависимости компонент матрицы TB AB  от координат. 

Таким образом, если осуществить «сборку» СЛАУ (1.85) для всех 

конечных элементов, то можно получить глобальную СЛАУ для всего 

рассматриваемого объема V : 

K q f ,
 (1.87) 

здесь глобальная матрица жесткости задачи K  заполняется на основе 

локальных матриц жесткости конечных элементов eK ; f– глобальный вектор 

нагрузок, получен из локальных векторов нагрузок конечных элементов ef , 

которые находятся с учетом граничных условий (1.57), (1.58). 

Для решения полученной СЛАУ (1.87) применяется метод сопряженных 

градиентов [3].  
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После решения СЛАУ (1.87), находим перемещения q в узлах, по которым 

вычисляются псевдоперемещения U Фq , деформации Bq   и напряжения 

ABq   в конечных элементах.  

 

1.17 Результаты численного моделирования эффективных характеристик 

компонентов композита на неорганической матрице 

 

В качестве примера разработанной модели был рассмотрен композит на 

основе неорганической матрицы и керамических волокон.  Были проведены 

расчеты, позволяющие определить изменение концентраций фаз композита и 

изменение упругих характеристик композита в зависимости от 

температурного режима. 

Был написан программный модуль на языке С++  в среде Microsoft 

Visual Studio 2008.  

 

1) Результаты численного моделирования изменения фазового состава 

волокон при нагреве  

Исходные данные для численного моделирования:  

 температурный нагрев происходит со скоростью ~ 4 K/c; 

 начальная концентрация  волокна в композите  

при   θ0 = 293K ,     𝜑𝑓
0 = 𝜑𝑎

 = 0.8. 

  На рисунке 1.12 показаны графики изменения концентрации фаз волокон при 

нагреве. На рисунке 1.13 показан график изменения относительного модуля 

упругости волокна при нагреве.  
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l 
h 

 

Рисунок 1.12 – Фазовые превращения в волокне в зависимости от 

температуры ( h – аморфная фаза, l –кристаллическая)  

 
Рисунок 1.13 – Изменение относительного модуля упругости волокна в 

зависимости от температуры. 
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2) Результаты численного моделирования изменения фазового состава 

матрицы при нагреве на 4-м уровне  

 

Исходные данные для численного моделирования: 

- для цепочки типа (b):  

𝐸𝐴𝑃

𝑅
= 5700 𝐾,  

𝐸𝐴𝑀

𝑅
= 8200𝐾,   

𝐸𝐴𝑂

𝑅
= 10500𝐾, 

𝐽𝑃
0 = 3 ∙ 105 кг/(м3 ∙ с),  𝐽𝑀

0 = 3 ∙ 105 кг/(м3 ∙ с), 𝐽𝑂
0 = 3 ∙ 105 кг/(м3 ∙ с) , 

Г𝑃 = 0.05 Г𝐶 = 0.05. 

- для цепочки типа (а): 

𝐸𝐴𝑃

𝑅
= 5500 𝐾,  

𝐸𝐴𝑀

𝑅
= 8000𝐾,   

𝐸𝐴𝑂

𝑅
= 104𝐾, 

𝐽𝑃
0 = 3 ∙ 105 кг/(м3 ∙ с),  𝐽𝑀

0 = 3 ∙ 105 кг/(м3 ∙ с), 𝐽𝑂
0 = 3 ∙ 105 кг/(м3 ∙ с) , 

Г𝑃 = 0.05 , Г𝐶 = 0.05. 

Константы согласованны с температурными диапазонами существования фаз. 

На рисунке 1.14 приведены графики изменения концентраций фаз связующего 

по цепочке типа (b). На рисунке 1.15 приведены графики изменения 

концентраций фаз связующего по цепочке типа (a).  
 

 

  
Рисунок 1.14 – Многостадийные фазовые превращения в неорганической 

матрице по цепочке типа b 

𝜑 

𝜃, 𝐾 
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Рисунок 1.15 – Многостадийные фазовые превращения в неорганической  

матрице по цепочке типа a  

На рисунке 1.16 показаны результаты численного моделирования изменения 

упругих свойств неорганического связующего при нагреве. 

В качестве исходных данных для вычисления модуля упругости были 

приняты: 

- по цепочке фазовых превращений типа b: 

𝐸𝐶 = 44 ГПа,   𝐸О = 35 ГПа,  𝐸𝑀 = 25 ГПа, 𝐸𝑃 = 10 ГПа,  𝐸𝑔 = 0. 

- по цепочке фазовых превращений типа a: 

𝐸𝐶 = 40 ГПа,   𝐸О = 30 ГПа,  𝐸𝑀 = 20 ГПа, 𝐸𝑃 = 10 ГПа,  𝐸𝑔 = 0. 

Эффективный модуль упругости неорганического связующего на 3 

уровне (с учётом обеих цепочек фазовых превращений) вычисляется из 

предположения, что 𝜑(а) = 0.5,  𝜑(𝑏) = 0.5. 

𝜑 

𝜃, 𝐾 
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Рисунок 1.16 – Изменение относительного модуля упругости неорганического  

связующего (красным цветом показан относительный модуль – по цепочке 

фазовых превращений a-типа, зеленым – модуль по цепочке фазовых 

превращений b-типа, синим – модуль упругости по комплексной цепочке 

фазовых превращений типов a и b, совместно) 

3) Результаты численного моделирования характеристик композита на 2- м 

и 1-м уровне 

На рисунках 1.17 и 1.18 представлены некоторые примеры решения 

задачи Lpq  (L33) в виде распределения компонент тензора концентраций 

напряжений для композита на 1-м структурном уровне. Показаны значения 

нескольких компонент, которые имеют наибольшие характерные значения при 

3mE = 16,5 , 3fE =50,5. 
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Рисунок 1.17–  Распределение компонент тензора концентрации напряжений 

1111B  в волокнах тканевого композиционного материала  

 
Рисунок 1.18–  Распределение компонент тензора концентрации напряжений 

3333B  в волокнах тканевого композиционного материала 

 

Для ЯП на 2-м структурном уровне также решались серии задач Lpq, на 

рисунке 1.14 приведено распределение компонент тензора концентраций 

напряжений в ЯП для матрицы на 2- м уровне .  
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Рис. 1.19–  Распределение компонент тензора концентрации напряжений 

3333B  
в ЯП на 2-м уровне при температуре 1600 K 

 

В ходе численного моделирования на 1-м уровне были получены наборы 

значений модулей упругости тканевого композиционного материала для 

разных  пар 
3 3( , )m fE E ,что отражено на рисунках 1.20 и 1.21. Отметим, что 

изменение модулей упругости тканевого композита в зависимости от модулей 

упругости его компонент носит нелинейный характер.  
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Рисунок 1.20 – Значения безразмерного модуля упругости 11E  тканевого 

композиционного материала в зависимости от  модулей упругости его 

компонент 

 

 

 

Рисунок 1.21 – Значения безразмерного модуля упругости 33E  тканевого 

композиционного материала в зависимости от упругих значений его 

компонент 
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1.18 Определяющие соотношения для тканевых композитов с 

многостадийными фазовыми превращениями 

После вычисления всех упругих характеристик тканевых композитов с 

многостадийными фазовыми превращениями, сформулируем 3-х мерные 

определяющие соотношения для данного класса композитов.  

 Определяющие соотношения состоят из 2-х групп уравнений, связывающих 

компоненты тензоров напряжений и деформаций (обобщенный закон Гука), и 

вектора теплового потока и градиента температуры (закон Фурье) 

   ,T

ij ijkl kl klА      

 
 

,
i

i ij

j

x
q

x


 


 

  
(1.88) 

здесь обозначен вектор концентраций для фаз, выделенных в модели 

композиционного материала, в него войдут концентрации фаз, 

присутствующих в связующем на 4-м уровне для цепочек (а) и (b), а также 

концентрации фаз волокон на 3-м уровне:  1 5,..., , , , { , }w w h l w a b      . 

 ijklА   – компоненты тензора модулей упругости композита, зависящие от 

концентрации различных фаз матрицы и волокна, и изменяющиеся при 

нагреве до высоких температур, T

kl  – компоненты тензора тепловой 

деформации композита, также зависящие от концентрации различных фаз 

матрицы и волокна; определяемые как  T

kl kl      функции температуры 

1     , где 1 – исходная температура,  kl   – компоненты тензора 

теплового расширения. 

 ij   – компоненты тензора теплопроводности тканевого композита, 

зависящие от концентрации различных фаз матрицы и волокна. 

В главных осях ортотропии компоненты тензора модулей упругости 

композита  ijklА    имеют следующий вид: 
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1111 1122 1133

2211 2222 2233

3311 3322 3333

2323

1313

1212

0 0 0

0 0 0

0 0 0
( )

0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 2

ijkl

A A A

A A A

A A A
A

A

A

A

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

. 

Компоненты тензора  ijklА   вычисляются с помощью обращения матрицы 

компонент тензора упругих податливостей 

   1

ijkl ijklА П  , 

где  ijklП  имеет следующий вид: 

     

     

     

 

 

 

1312

11 11 11

2321

22 22 22

13 32

33 33 33

12

13

23

1
0 0 0

1
0 0 0

1
0 0 0

( )
1

0 0 0 0 0

1
0 0 0 0 0

1
0 0 0 0 0

ijkl

vv

Е E E

vv

E Е E

v v

E E E
П

G

G

G

  

  

  







 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

В выражение для компонент тензора упругих податливостей входят:  iiE  –  

модули упругости, ijG  – модули сдвига, ijv  – коэффициенты Пуассона 

композиционного материала на 1-м уровне.  

Для объемных концентраций фаз имеем следующую систему 

дифференциальных уравнений  

 0

5

( ) 2

1

0

2

, { , }, , 1,4

,

0 : ,

sw
sw svw vw

h
h h h h

w w h l f

w w h f

J w a b s v
t

J f
t

t
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ ТЕРМОУПРУГОСТИ ТОНКИХ 

ПЛАСТИН С МНОГОСТАДИЙНЫМИ ФАЗОВЫМИ 

ПРЕВРАЩЕНИЯМИ  

2.1 Постановка трехмерной задачи линейной теории термоупругости для 

тонкой пластины с фазовыми превращениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

L 

 ξ 
 p+ ,  θ+ 

 x1  0 

 

Рисунок  2.1 – Пластина из  тканевого КМ 

Пусть тонкая пластина из тканевого композиционного материала с 

многостадийными высокотемпературными фазовыми превращениями имеет  

постоянную толщину h и характерный размер L, и пусть / 1h L   . 

Обозначим глобальные координаты: ˆ /k kx x L , 1,2,3k  , где ˆ kx  – обычные 

прямоугольные декартовы координаты, такие, что ось 3ˆOx  сонаправлена с 

нормалью к верхней и нижней плоскостям пластины, а оси 1ˆOx , 2ˆOx  

принадлежат срединной плоскости пластины.  

Обозначив крышечкой сверху размерные величины, введем безразмерные 

величины как отношение к характерным значениям величин: 
0

ˆ /t t t  – время, 

ˆ /j ju u L  – компоненты вектора перемещений, 0
ˆ /  

 – температуру, 

0
ˆ /    – плотность, 0

ˆ /ij ij    – компоненты тензора напряжений, 

0
ˆ /ijkl ijklA A   – компоненты тензора модулей упругости, 0

ˆ /c c c  – 
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теплоемкость, 0
ˆ /ij ij    – компоненты тензора теплопроводности, 0 0

ˆ /i iq q L    

– компоненты вектора теплового потока. Характерные величины обозначены 

нижним индексом «0»: 
0t  – время исследуемого процесса нагрева, 

0 , 
0 , 0c , 

0 , 0 , – базовые значения плотности, напряжения, удельной теплоемкости, 

температуры, теплопроводности, напряжения. 

Запишем в безразмерном виде трехмерную задачу линейной теории 

термоупругости для тонкой пластины с температурно-зависящими 

свойствами, а также систему кинематических уравнений для концентраций 

фаз:  
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Система (2.1) включает в себя нестационарное уравнение 

теплопроводности, закон Фурье, уравнение равновесия, соотношения Коши, 

определяющие соотношения термоупругости, кинематические уравнения для 

концентраций фаз, граничные условия на верхней и нижней плоскости 

пластины 
3 , на торцевой поверхности T . На поверхности раздела S  слоев 

пластины выполняются условия идеального контакта. Торцы будем считать 

теплоизолированными.  

В системе (2.1) используются следующие обозначения: eiu  – заданные 

компоненты вектора перемещений на торцах пластины, p  – давление и 0q   – 

тепловой поток на внешней поверхности пластины, p  – давление и 0q   – 

тепловой поток на внутренней поверхности пластины.  

В системе (2.1) обозначен вектор концентраций для фаз, выделенных в 

модели композиционного материала, в него войдут концентрации фаз, 

присутствующих в связующем на 4-м уровне для цепочек (а) и (b), а также 

концентрации фаз волокон на 3-м уровне: 

 1 5( , ) ( , ),..., ( , ), ( , ), ( , ) , { , }I w I w I h I l Ix x x x x w a b             . 

Система (2.2) включает в себя кинематические уравнения для 

концентраций фаз матрицы и волокна, а также начальные условия.  

В системе (2.2) принято обозначение вектора концентраций фаз 

связующего в виде: 

  1 2 3 4( , ) ( , ), ( , ), ( , ), ( , )sw sw I w I w I w I w Ix x x x x            . (2.3) 

 В кинематических уравнениях (2.2) используется матрица следующего 

вида: 

  

    

   

  

0

1 1

0 0

1 1 1 2 2

0 0

2 2 3 3

0

3 3 4

0 0

1 0

0

0 0 1

w w

w w w w

svw

w w w w

w w

J f

J f Г J f
J

J f J f

J f Г
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В матрице wsvJ  (2.4) присутствует функция, характеризующая скорость 

реакции в зависимости от температуры  
AE

f e



 



 , где 
0

A

A

E
E

R






 – энергия 

активации  -ой  фазы. 
0

w  – значения относительных объемных 

концентраций фаз для цепочки (w) в начальный момент времени. 

Считаем, что компоненты ijklA , 
ij , T

kl , и массовая теплоемкость 

0/C c Fo  для каждого слоя многослойной пластины заданы разные.  

 
       m m m f f f

m m f f

c c
c

       


   





, а 2

0 0 0 0/Fo t c L   – критерий Фурье.  

Для системы (2.1) принимаются три основных допущения:  

а) Длительность нагрева не велика, полагаем, что число Фурье 2

0 0 0 0/Fo t c L   

процесса нагрева имеет один порядок малости с 2 , т.е. – 2

0Fo Fo , где 0Fo  

число порядка единицы: 0 (1)Fo O ;  

б) на верхней и нижней плоскостях пластины давление имеет третий порядок 

малости 3( )O   т.е. 
3

33 p    ; 

 в) предполагаем, что на расстояниях порядка h изменения теплового потока  и 

давления малы.  

 

2.2 Построение асимптотических разложений 

Для описания изменения свойств пластины по толщине воспользуемся 

локальной безразмерной координатой, такой что: 3 /x  , 
1 1

2 2
    . Для 

рассматриваемого метода предполагается, что   и 3x  независимые 

координаты [9]. 

Представим концентрацию каждой фазы матрицы и волокна в виде ряда 

с малым параметром   

 (0) (1) 2 (2) 3 (3)( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...I I I Ix x x x                   , 1, N   (2.5) 
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где N – количество фаз в принятое в многоуровневой модели 

композиционного материала с фазовыми превращениями. Для модели на 

рисунке 1.1 количество фаз N=12. Далее по тексту считаем, что нижние 

прописные латинские индексы принимают значения 1 и 2, а нижние строчные 

латинские индексы пробегают значения от 1 до 3. 

Обозначим: 

 (1) (2) 2 (3)( , ) ( , ) ( , ) ...I I Ix x x                (2.6) 

Тогда концентрация фазы  примет вид: 

 (0) ( , )Ix       . (2.7) 

Обозначим зависимость компонент тензора модулей упругости, 

компонент матрицы теплового расширения, коэффициента теплоемкости от 

концентраций фаз: 

          1 2 3, , , , , ,..., ,ijkl ijkl I I I N IА А x x x x         , 

          1 2 3, , , , , ,..., ,kl kl I I I N Ix x x x           , 

          1 2 3, , , , , ,..., ,I I I N IС С x x x x         . 

Компоненты матрицы теплового расширения и компоненты тензора  

модулей упругости разложим в ряд по малому параметру  : 
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 (2.8) 
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 (2.9) 

В разложениях (2.8) и (2.9) ограничимся первым членом ряда, 

аналогично поступим и теплоемкостью, и далее будем использовать 

сокращенную форму записи: 

   (0) (0)( , )ijkl I ijklА x А   ,    (0) (0)( , )kl I klx     ,    (0) (0)( , )IС x С   . 
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Функцию  f   разложим в ряд и ограничимся первым членом ряда, 

тогда   
(0)

AA
EE

f e e


 
 



   . 

Каждую компоненту  ,J    матрицы (2.4) разложим в ряд следующим 

образом: 

             (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0), ...J f f f f f                    (2.10) 

Ввиду малости параметра   ограничимся для компонент матрицы 

первым членом разложения (2.10).  

Таким образом, термоупругие характеристики пластины будем 

рассматривать как функции координаты  :  

 ( )  , 

    , , ,T

ij kl ijklC А     . (2.11) 

В системе (2.1) присутствует малый параметр   и локальная координата  , 

тогда решение представимо в виде асимптотических разложений по малому 

параметру  , т.е. функций от глобальных и локальной координат: 

 (0) (1) 2 (2) 3 (3)( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...I I I Ix x x x                

(0) (1) 2 (2) 3 (3)( ) ( , ) ( , ) ( , ) ...k k I k I k I k Iu u x u x u x u x           (2.12) 

Введем выражение для градиента температуры:  

 
,i

j

g
x






 
(2.13) 

тогда подставляя разложения (2.12) в выражения для деформаций ij  в системе 

(2.1), и в выражение для градиента температуры (2.13), при этом пользуясь 

правилом дифференцирования функций зависящих от локальных координат 

3

1

j j

j

f f f

x x


 

   
  

    

, можно получить разложения для : 

 (0) (1) 2 (2) ...ij ij ij ij        , 

( 1) (0) (1) 2 (2)1
...i i i i ig g g g g 



      
(2.14) 

Пусть индекс n=0,1,2,… , тогда в (2.14) обозначены  
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(2.15) 

 ( 1) 0Ig   , 

(0)
( 1)

3g




 



, 

( )
( )

n
n

I

I

g
x





, 

( 1)
( )

3

n
ng









 . 

(2.16) 

При подстановке разложения (2.12) для температуры в формулы (2.11), 

получим асимптотические разложения для тепловой деформации пластины: 

 (0) (1) 2 (2) ...T T T T

kl kl kl kl         

 ( ) (0) ( ) ,T n n

kl kl      

(0) (0)

0 ,      

( ) ( )n n   .   

(2.17) 

Для получения асимптотического разложения теплового потока и напряжений 

подставим соотношения (2.14) и (2.17) в систему (2.1), а именно в 

определяющие соотношения и закон теплопроводности Фурье. 

 ( 1) (0) (1) 2 (2)1
...i i i i iq q q q q 



      

(0) (1) 2 (2) ...ij ij ij ij         
(2.18) 

где  

      ( ) (0) ( ) (0) ( ) (0) ( )

3 3

n n n T n

IJ IJKL KL IJk k IJkl klА А A         , 

     ( ) (0) ( ) (0) ( ) (0) ( )

3 3 3 3 3 3

n n n T n

i i KL KL i k k i kl klA А A         , 

( 1) ( 1)

33 3 ig q    , 

(2.19) 
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( ) ( ) ( )

3 3 ,n n n

iJ J i ig g q     

   (0) (0)

3 32 ,ijK ijKА A   

   (0) (0)

33 3ij ijKA A  . 

 2.3 Локальные задачи  

Соотношения (2.12), (2.14), (2.18) подставляем в уравнение 

теплопроводности и равновесия, а также в граничные условия системы (2.1), 

группируя слагаемые, если возможно, по степеням  : 

    

 

(0) (0) (0) (0)( 1) (0)( 1)

3 3

2

(0) (2) (1)(0)

3

1 1

... 0

I

I

I

I

C Cq qq

t t x

C qq

t x

   

   

 




      
       
       
   

  
     
   
 

, 

(0) (0) (1) (1) (2) (2) (3)
23 3 3 31

... 0i iJ i iJ i iJ i

J J Jx x x

      
 

    

           
            

           
 

(0) (1) 2 (2) 3 (3): ...T i i i i eiu u u u u        , 

( 1) (0) (1) 21
... 0I I I Iq q q n 



 
    

 
, 

(0) (1) 2 (2) 3

3 3 3 3 3: ...i i i ip            , 

 ( 1) (0) (1) 2

3 3 3

1
... 0eq q q q 





       

(2.20) 

Запишем рекуррентную последовательность локальных задач 

термоупругости с учетом  многостадийных фазовых превращений, для этого в  

граничных условиях, уравнениях равновесия и уравнении теплопроводности 

системы (2.20) полагаем равными нулю члены при отрицательных степенях   

к нулю, а при оставшихся степенях   к величинам, не зависящим от 

локальной координаты  , например, (0) (1) (2), ,i i iy y y … и (0) (1) (2), ,b b b …. Выпишем 

локальную задачу термоупругости с учетом фазовых превращений в нулевом 

приближении:  
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(2.21) 

В системе (2.21) присутствуют кинематические уравнения для фаз в 

нулевом приближении, в задачу для первого и второго приближения 

кинематические уравнения для фаз не войдут, поскольку в разложение, 

присутствующих в них функций, ограничено первым членом ряда.  

Сформулируем локальную задачу термоупругости в первом 

приближении.  
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(2.22) 

 

Ограничимся формулировками локальных задач для второго (2.23) и третьего 

приближений (2.24).  
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(2.23) 
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(2.24) 

После введения функций (0) (1) (2), ,i i iy y y  перепишем уравнения равновесия 

из системы (2.20): 

 (0) (1) 2 (2) ... 0i i iy y y     . 
(2.25) 

Функции 
(0) (0) (1), ,ij kl ju   являются решением локальной задачи нулевого 

приближения (2.21), это решение зависит от перемещений (0) ( )j Ju x  и теплового 

потока (исходные данные), а также от локальной координаты. Далее функции 

(1) (0),j iju   подаются на вход задачи (2.22), после решения которой, получаем 

функции (2) (1) (1), ,j kl iju   , в свою очередь последние являются входными данными к 

задаче (2.23). Решением задачи (2.23) являются функции (3) (2) (2), ,j kl iju    и т.д. 
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2.4 Решение задач нулевого приближения 

 

Решение задач (2.21) – (2.24) будем искать в аналитическом виде, это 

возможно, поскольку задачи являются одномерными по локальной 

координате. 

Задача поиска относительных объемных концентраций фаз и задача 

нестационарной теплопроводности в системе (2.21) решаются отдельно от 

задачи механического равновесия, ввиду того, что задача термоупругости 

является несвязанной. Пусть решена задача теплопроводности (2.26), любым 

численным методом, и найдено распределение температур (0) ( , , )Jx t  . 

   0 (0)
(0)

33

(0) (0)
(0)

3 33 33

,

  : ; : 0, [ ] 0.e S

C

t

q

  


 

 
  

 
 

   
  

   

  
       

  

 (2.26) 

Для локальной задачи (2.21) решение уравнений равновесия с граничными 

условиями принимает вид  

 (0)

3 0i  , 
1 1

:
2 2

     . (2.27) 

Подставим в (2.27) соотношение (2.19) для (0)

3i , при этом получим  

         0 0 0(0) (0) (0)

3 3 3 3 3 0T

i KL KL i k k i kl klА А А        . (2.28) 

Из (2.28) легко увидеть, что деформации (0)

3k  можно записать: 

          0 0 0(0) 1 (0) (0)

3 3 3 3 3

T

k k i i KL KL i kl klА А А        , (2.29) 

где 1

3 3i kА  обратная к 
3 3i kA . матрица. Формулу для деформаций (0)

3k  из 

выражений (2.15) подставим в (2.29), тогда после интегрирования с учетом 

условий 
0.5

(1)

0.5

0iu d


 , запишем перемещения (1)

iu в виде: 

 (0)
(1) (0)3 T

I KL IKL I

I

u
u U U

x
 


   


, 

(0)

3 3 3

T

KL KLu U U  .   

(2.30) 
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В записи перемещений (2.30) введены обозначения функций с учетом, что 

деформации (0) ( )KL Jx , согласно (2.15), не зависят от локальной координаты : 
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        0 0 01

3 3 3iKL i j j KLZ А А   ,  

        0 0 01

3 3 3ikl i j j klZ А А   . 

(2.31) 

В (2.31) введены обозначения: 

      
1/2 1/2

f f d f d

 


 

       ,    

0.5

(1) (1)

0.5

i iu u d


   . 

Если формулу (2.29) учесть в соотношении (2.19), получим отличные от нуля 

напряжения (0)

IJ :  

      0 0(0) (0) (0) (0) (0)T

IJ IJKL KL IJkl klА А      , (2.32) 

               0 0 0 0 0(0) 1

3 3 3 3IJkl IJkl IJn n i i klA A A A A      . (2.33) 

2.5 Построение решений задач первого, второго и третьего приближений 

Пусть решения задач теплопроводности 

   0 ( 1)
( ) ( )( 1)

33 3 3

( 1) ( 1)
( 1)

3 33 33  : 0; : 0, [ ] 0, 0,1,2...

n
n nn

J I
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 (2.34) 

найдены каким-либо численным методом. Решение задач теплопроводности в 

(2.22), (2.23) и (2.24) строится рекуррентно и отдельно от задач механического 

равновесия.  
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Ограничимся нулевым приближением для температуры, поскольку в 

выражения для напряжений в пластине, с точностью до главных членов 

разложения, не содержат поправки к полю температуры порядка  . Для  

нулевого приближения (0) ( , , )Jx t   сформулирована одномерная по локальной 

координате задача нестационарной теплопроводности (2.26). 

Выпишем решение уравнений равновесия для задач (2.22), (2.23) и (2.24) 

совместно с граничными условиями на поверхностях раздела слоев и на 

нижней поверхности пластины  

 (0)
(1) (0)

3

0.5

1

2

iJ
i i

J

y d
x




  


 
   

 
 , (2.35) 

 (1)
(2) (1)
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y d
x




  


 
   

 
 , (2.36) 

 
  

(2)
(3) (2)

3 3

0.5

1

2

iJ
i i i

J

y p d
x




   



 
    

 
 , (2.37) 

Сформируем систему уравнений для поиска неизвестных функций 

(0) (1) (2), ,i i iy y y , исходя из условий существования решений (2.35) – (2.37) для 

систем (2.22) – (2.24), при выполнении граничных условий 

(1) (2) (1)

3 3 30 , 0,i i i p        на верхней поверхности пластины: 

 (0)
(0) ,iJ
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J
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x


 


 (2.39) 
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x


  


     


. (2.40) 

Перепишем выражения (2.35) – (2.37) для напряжений ( )

3

n

i  принимая во 

внимание соотношения (2.38) – (2.40): 
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  , (2.41) 
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  , (2.42) 
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  (2.43) 

При учете в выражении (2.41) соотношения (2.32) напряжения (1)

3i  

примут вид:  
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33 0  . 

(2.44) 

Выделим первое приближение деформаций (1)

3k  из второго выражения в  

формуле (2.19)  

          0 0 0(1) 1 (1) (1) (1)

3 3 3 3 3 3

T

k i k i i KL KL i jl jlA A A          (2.45) 

Подставляя в (2.45) выражение для (1)

3I  по (2.44),деформации (1)

3k  примут вид: 
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(2.46) 

Найдем первое приближение напряжения, для этого учтем соотношение (2.46) 

в соотношениях для напряжений из (2.19) при n=1: 
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(2.47) 

Принимая во внимание соотношения для деформаций из (2.15) и первое 

выражение (2.30) деформации (1)

KL  запишем следующим образом: 

 (1) (0)

,KL KL KLMNS MN S KLФ Ф     , (2.48) 
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. (2.51) 

Перепишем соотношения для напряжений (2.47), используя формулу (2.48): 

   
(0)

0(1) (0) (0) (1)KL
IJ IJKL KL IJKLM IJ

M

A V
x


    


  


 

        0 0 0(0) (0) (0) ,IJKLM IJKLM IJSP SPKLMV V A Ф     

  0(1) (1) (0)T

IJ IJ IJKL KLA Ф    . 

(2.52) 

2.6 Осредненные уравнения пластин с многостадийными фазовыми 

превращениями 

При учете в (2.25) соотношений (2.38) – (2.40), получим   

 (0) (1) (2)
2

3 ... 0iJ iJ iJ
i

J J J

p
x x x

  
  

   
           

   
 (2.53) 

Левую и правую часть уравнения равновесия системы (2.20) умножим на 

    и далее интегрируя по локальной координате и учитывая, что 

(1)
(1)3
3

i
i


 




    


,  

(2)
(2)3
3

i
i


 




    


,  получим:  

 (0) (1)
(1) 2 (2)

3 3 ... 0IJ IJ
I I

J Jx x

 
     
    
               

    
 (2.54) 

Обозначим усилия 
IJN , перерезывающие силы IQ

  и моменты IJM  и в 

пластине 

 (0) (1) ...IJ IJ IJN         , 

(1) 2 (2)

3 3 ...I I IQ           , 

(0) 2 (1) ...IJ IJ IJM           .   

(2.55) 
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С учетом обозначений запишем уравнения (2.53) и (2.54) в известном 

виде уравнений моментов и уравнений равновесия для тонких пластин [15]:  

 
0IJ

J

N

x





, 

2J

J

Q
p

x



 


, 

0.IJ
I

J

M
Q

x


 


 

(2.56) 

Уравнения (2.56) – осредненные уравнения равновесия тонкой 

многослойной пластины.  

Поскольку в данной работе исследуется тканевые композиционных 

материалы принадлежащие к моноклинному классу анизотропии, то 

полученные во второй главе выражения можно существенно упростить, 

поскольку матрица модулей упругости и матрица теплового расширения 

содержат не более чем 13 независимых упругих модулей ijklA  и 5 

коэффициентов теплового расширения соответственно и имеют следующий 

вид [16] 

 
1111 1122 1133 1112

2222 2233 2212

3333 3312

2323 2313

1313

1212

0 0 2

0 0 2

0 0 2
( )

2 2 0

. 2 0

2

ijkl

A A A A

A A A

A A
A

A A

сим A

A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

11 12

12 22

33

0

( ) 0

0 0

kl

 

  



 
 

  
 
 

. 

(2.57) 

 

При этом матрица 
1

3 3( )i jA
 принимает вид 

1 1

1313 1323

1 1 1

3 3 1323 2323

1

3333

0

( ) 0

0 0

i j

A A

A A A

A

 

  



 
 

  
 
 

. 
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Для таких материалов все компоненты тензора  

        0 0 01

3 3 3IKL I j j KLZ A A    равны нулю, а значит и  компоненты тензора 

третьего ранга ( )IKLU   также будут равны нулю. Отличной от нуля будет 

матрица 
3 ( )KLU  , она имеет следующий вид   

 ( ) 0IKLU   , 

  
  

  
  

0 0

33 33

3 0 0
0.5 0.53333 3333

( ) 2 .
KL KL

KL

A A
U d d

A A

  
  

  

 
    
 
 

   
(2.58) 

В ноль обратятся функции ( )KLMNSФ  , KLФ , 
  0(0)

IJKLMV  , 
  0(0)

IJKLMV  . 

Для исследуемого класса материалов функции ( )T

IU   (2.31) являются 

нулевыми, отличной от нуля будет лишь 
3 ( )TU  : 

 ( ) 0T

IU   , 

  
  

  
  

0 0

33 33(0) (0)

3 0 0
0.5 0.53333 3333

( ) 2
KL KLT T T

KL KL

A A
U d d

A A

  
    

  

 
    
 
 

  . 
(2.59) 

Температурные напряжения 1-го приближения (2.47) принимают вид 

   0(1) (0) (1)T T

IJ IJjl jlA   . (2.60) 

2.7 Асимптотическая теория пластин типа Тимошенко с фазовыми 

превращениями на основе учета перемещений 2-го приближения   

 

Разработанный выше алгоритм до этого этапа вычислений соответствует 

асимптотической теории пластин типа Кирхгофа-Лява (асимптотическая 

теория 1-го порядка точности по перемещениям) [15].  

Для нахождения перемещений (0)

Iu  и (0)

3u  в этой теории используются 

осредненные уравнения равновесия (2.54). 

Используя кинематическое соотношение из локальной задачи для 

первого приближения (2.22) находим перемещение (2)

3u  
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 2 (0)
(2) (1) Т(1)3
3 33 3 3KL KL KL

K L

u
u Z Z

x x
    


      

 
 (2.61) 

Для повышения точности теории, дополнительно рассмотрим 

перемещения не только нулевого и первого, но и 2-го приближения (2)

Iu  и 3-го 

приближения (3)

3u . 

Если алгоритм их вычисления повторить по аналогии с 1-ым 

приближением, с помощью решения локальных задач (2.22) - (2.24), то 

получим снова вариант теории пластин Кирхгофа-Лява, так как (2)

ku  будут 

снова выражены через (0)

3u  и (0)

Iu . Применим другой метод – положим, что 

перемещения (2)

Iu  имеют линейную зависимость от координаты   аналогичную 

(1)

Iu  (формула (2.30)), а перемещение (3)

3u  – аналогичную (2)

3u   

 (2) (2)

(2)
(3) Т(2)

3 3 3

,I I

K
KL KL KL

L

u

u Z Z
x

 




 




      



. (2.62) 

где (2) ( )I Ix  – новые неизвестные функции глобальных координат. 

Тогда, подставляя  (2.62), в (2.15), находим деформации (2)

IJ , (2)

33 и (1)

3I  

 (2) (2)(2) (2)
(2)

(3) (2)
(2) Т(2)3
33 3 3

(1) (2) (0)
(1) (2)3
3 3 3

1 1
,

2 2

,

1 1
.

2 2

J JI I
IJ

J I J I

K
KL KL KL

L

TI KL
I KL I

I I

uu

x x x x

u
Z Z

x

u u
U U

x x


 


  




 



     
      

      

 
   

 

     
       

     

 
(2.63) 

Поскольку сдвиговые деформации (1)

3I  были вычислены ранее по 

формуле (2.46) с помощью перемещений нулевого приближения, то для 

сдвиговых деформаций, вычисляемых с помощью перемещений 2-го 

приближения, будем использовать специальное обозначение (1)

3I .  
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2.8 Соотношения для напряжений более высоких приближений  

 

Подставляя (2.63) в определяющие соотношения системы (2.19), 

находим напряжения 2-го приближения  

        
     

0 0 0(2) (2) (2) Т(2)

33 33

(2)
0 0(0) (0) Т(2)

IJ IJKL KL IJ IJkl kl

K
IJKL IJkl kl

L

A A A

A A
x

      


   

   


 



 (2.64) 

А также касательные напряжения 1-го  порядка  

     

        

0 0(1) (1) Т(1)

3 3 3 3 3

(0)
0 0 0(2) Т(1)3

3 3 3 3 3 3

2I I M M I kl kl

T

KL
I M KL M I M I kl kl

M M

A A

U
A U A A

x x

    


    

  

  
    

  

 (2.65) 

Поскольку касательные напряжения (1)

3I  уже вычислены ранее с 

помощью перемещений нулевого приближения, то для касательных 

напряжений, вычисляемых с помощью перемещений 2-го приближения, по 

аналогии со сдвиговыми деформациями будем использовать специальное 

обозначение (1)

3I . 

2.9 Осредненные определяющие соотношения для пластин с фазовыми 

превращениями 

Подставляя выражения (2.32), (2.52) для напряжений (0)

IJ , (1)

IJ  и 

выражения  (2.64), (2.65) для напряжений (2)

IJ , 
(1)

3I в интегралы формул (2.55), 

получим 

     

        

2 (0) (2)
0 0(0) (0) (0) 3

0 0 0(0) (0) (0) (1) 2 (0) (2)                             

K
IJ IJKL KL IJKL

K L L

T T T

IJkl kl IJkl kl IJkl kl

u
N A A

x x x

A A A


     

       

  
        

   

        

 (2.66) 

     

        

2 (0) (2)
0 0(0) (0) 2 2 (0) 3

0 0 0(0) (0) 2 (0) (1) 3 (0) (2)                  

K
IJ IJKL KL IJKL

K L L

T T T

IJkl kl IJkl kl IJkl kl

u
M A A

x x x

A A A


       

           

  
         

   

        

 (2.67) 
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(0)
0 0(2)

3 3 3 3 3

0 0 (1)3
3 3 3                                      

KL
I I M M I M KL

M

T
T

I M I kl kl

M

Q A A U
x

U
A A

x


    

    


      




     



 (2.68) 

Введем обозначения для мембранных, смешанных, изгибных а также 

сдвиговых жесткостей пластины 

                 0 0 0 0 0 0(0) 1

3 3 3 3IJKL IJKL IJKL IJk k i i KLA A A A A A            

     0 0(0)

IJKL IJKLB A      , 

     0 02 2 (0)

IJKL IJKLD A      , 

     0 0

3 3IM I MG A   , 

     0 0

3 3 3IMKL I M KLR A U     , 

(2.69) 

и для тепловых усилий T

IJN , моментов T

IJM  и перерезывающих сил T

IQ в 

пластине 

         0 0 0(0) (0) (0) (1) 2 (0) (2)T T T T

IJ IJkl kl IJkl kl IJkl klN A A A               , 

     0 0 (1)3
3 3 3

T
T T

IJ I M I kl kl

M

U
M A A

x
    


     


, 

        0 0 0(0) (0) 2 (0) (1) 3 (0) (2)T T T T

I IJkl kl IJkl kl IJkl klQ A A A                   

. 

(2.70) 

2.10 Осредненный вид кинематических соотношений 

Введем углы поворота нормали к срединной поверхности пластины 

 (0)
(2)3

I I

I

u

x
  


   


 (2.71) 

Тогда 

 (0)
(2) 3
I I

I

u

x
  


  


 (2.72) 

Введем искривления срединной поверхности пластины 

 1

2

JI
IJ

J Ix x




 
  

  
, (2.73) 
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(0)

3
3

1

2
J I

I

u

x
 

 
  

 
. 

Тогда выражения для градиентов деформации 
(0)

KL

Nx




 срединной плоскости 

и сами деформации (0)

KL , зависящие от функций глобальных координат (0)

Iu , (0)

3u  

будут иметь вид: 

 (0)(0)
(0) 1

2

JI
IJ

J I

uu

x x


 
  

  
, 

2 (0)2 (0)
(0)

,

1

2

JI
IJ K

J K I K

uu

x x x x


 
  

    
. 

(2.74) 

2.11 Осредненный вид системы уравнений равновесия для пластины типа 

Тимошенко с фазовыми превращениями 

С учетом (2.69) – (2.74) осредненные определяющие соотношения (2.66) 

– (2.68) примут вид 

      0 0(0) T

IJ IJKL KL IJKL KL IJN A B N      , (2.75) 

      0 0(0) T

IJ IJKL KL IJKL KL IJM B D M      , (2.76) 

      
(0)

0 0

3

TKL
I IM M IMKL I

M

Q G R Q
x


  


  


. (2.77) 

Эти выражения отличаются от традиционныъх уравнений пластин 

Тимошенко только членом   
(0)

0 KL
IMKL

M

R
x







 в выражении для перерезывающей 

силы и тепловыми членами. 

Подставляя далее выражения (2.75) – (2.77) и (2.74) в систему (2.56), с 

учетом (2.71) – (2.73) получаем систему 5-ти уравнений относительно 5-ти 

неизвестных функций (0)

Iu , (0)

3u , I : 

     
2 (0) 2

0 0
0

T

IJK K
IJKL IJKL

L J L J J

Nu
A B

x x x x x


 

 
  

    
 (2.78) 
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(0)2 (0) 2
0 0 0 3

2 (0)
0

1

2

0

K K
IJKL IJKL IM M

L J L J M

T
TIJK

IMKL I

L M J

uu
B D G

x x x x x

Mu
R Q

x x x


   



  
    

     


   

  

 

     
2 (0) 23 (0)

0 0 231

2

T T

IJM K I
IM IMKL

I M I L M I J I I

u Mu Q
G R p

x x x x x x x x x


  

    
      

         
 

2.12 Напряжения межслойного сдвига и поперечные напряжения в 

пластине с фазовыми превращениями 

Если из осредненной системы (2.78) получены функции (0)

Iu , (0)

3u , I  

тогда деформации вычисляем из осредненных кинематических соотношений 

(2.74), и далее из соотношений (2.32) можно получить напряжения (0)

IJ . 

Нулевое приближение поперечного напряжения (0)

33  и касательного 

напряжения (0)

3I  обращаются в ноль согласно соотношениям (2.27). Согласно 

соотношениям (2.44) отличными от нуля являются первое приближение 

касательных напряжений (1)

3I . Первое отличное от нуля нормальное 

напряжение (2)

33  появляется в ряду при 2 . 

 (1) (1) (2) (2)
2 33 3 3 3

33

0.5 0.5

1

2

J J J J

J J J J

d p p d
x x x x

 
   

     

 

        
                          

   (2.79) 

 (1) (1)
(1) 2

3 3

0.5

IJ IJ
I I

J J

d
x x


 

   


  
     

  
  (2.80) 

В формулах (2.79), (2.80) напряжения (1)

3I , (1)

IJ  и (2)

3I  вычисляются по 

формулам (2.44), (2.47) и (2.42).  
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2.13 Система уравнений термоупругости для пластин из композиционного 

материала с многостадийными фазовыми превращениями 

 

Запишем итоговую систему уравнений, в которую войдут: система 

уравнений, описывающая изменения фазового состава композиционного 

материала в нулевом приближении, уравнение теплопроводности в нулевом 

приближении,  осредненные уравнения равновесия для пластин: 

 

(0)
(0) (0)

(0)
(0) (0) (0)

, { , ), , 1,4sw
sw svw vw

h
h h h h

J w a b s v
t

J f
t


 


  


  








 

  0 (0)
(0)

33 0,
C

t

   

 

  
  

   
 

     
2 (0) 2

0 0
0

T

IJK K
IJKL IJKL

L J L J J

Nu
A B

x x x x x


 

 
  

    
, 

        

  

(0)2 (0) 2
0 0 0 3

2 (0)
0

1

2

0

K K
IJKL IJKL IM M

L J L J M

T
TIJK

IMKL I

L M J

uu
B D G

x x x x x

Mu
R Q

x x x


   



  
    

     


   

  

 

     
2 (0) 23 (0)

0 0 231

2

T T

IJM K I
IM IMKL

I M I L M I J I I

u Mu Q
G R p

x x x x x x x x x


  

    
      

         
. 

(2.81) 

 

 Система (2.81) дополняется начальными условиями для концентраций 

фаз, начальными и граничными условиями для уравнения теплопроводности, а 

также граничными условиями на торцах пластины.  
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ГЛАВА 3. РАСЧЕТ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН С 

МНОГОСТАДИЙНЫМИ ФАЗОВЫМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ  

ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ НАГРЕВЕ И ИЗГИБЕ 

3.1 Аналитическое решение задачи о прогибе 

 

Построим аналитическое решение задачи о прогибе многослойной 

пластины из композиционного материала под воздействием равномерно 

распределенного давления и внешнего равномерного температурного поля, не 

зависящих от Ix . Далее по тексту опущено t , так как все величины зависят от 

времени. Также опущена зависимость от  , поскольку все величины зависят 

от вектора концентраций фаз. 

Запишем осредненные уравнения равновесия и определяющие 

соотношения для многослойной пластины из ортотропного материала, 

учитывая что 

 (0)

1111 0A  , (0)

1122 0A  , (0)

2323 0A  , (0)

1212 0A  , (0)

2222 0A  , (0)

1133 0A  , (0)

1313 0A  , (0)

3333 0A  .  

Из формулы (2.75) получим соотношения для усилий (индексы в (2.75) - 

(2.77) большие латинские):  

 (0) (0) 1 2
11 1111 11 1122 22 1111 1122 11

1 2

TN A A B B N
x x

 
 

 
    

 
,

 
(0) (0) 1 2

22 2211 11 2222 22 2211 2222 22

1 2

TN A A B B N
x x

 
 

 
    

 
,

(0) 1 2
12 1212 12 1212 1221 12

2 1

2 TN A B B N
x x

 


 
   

 
. 

(3.1) 

В уравнениях для усилий (3.1) воспользуемся выражением для 

осредненных кинематических соотношений (2.74):  

 (0) (0)

1 2 1 2
11 1111 1122 1111 1122 11

1 2 1 2

Tu u
N A A B B N

x x x x

    
    

   
, 

(0) (0)

1 2 1 2
22 2211 2222 2211 2222 22

1 2 1 2

Tu u
N A A B B N

x x x x

    
    

   
, 

(3.2) 
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(0) (0)

1 2 1 2
12 1212 1212 1221 12

2 1 2 1

Tu u
N A B B N

x x x x

     
     

    
. 

Аналогично, используя формулы (2.76) можно записать определяющие 

соотношения для моментов:   

 (0) (0) 1 2
11 1111 11 1122 22 1111 1122 11

1 2

TM B B D D M
x x

 
 

 
    

 
, 

(0) (0) 1 2
22 2211 11 2222 22 2211 2222 22

1 2

TM B B D D M
x x

 
 

 
    

 
, 

(0) 1 2
12 1212 12 1212 1221 12

2 1

2 TM B D D M
x x

 


 
   

 
. 

(3.3) 

Учтем в (3.3) осредненные кинематические соотношения (2.74), получим 

 (0) (0)

1 2 1 2
11 1111 1122 1111 1122 11

1 2 1 2

Tu u
M B B D D M

x x x x

    
    

   
, 

(0) (0)

1 2 1 2
22 2211 2222 2211 2222 22

1 2 1 2

Tu u
M B B D D M

x x x x

    
    

   
, 

(0) (0)

1 2 1 2
12 1212 1212 1221 12

2 1 2 1

Tu u
M B D D M

x x x x

     
     

    
. 

(3.4) 

Согласно (2.58) в выражение для компонент тензора  3KLU   входят 

константы 3333 0A   и 33KLA , не равные нулю, при индексах K L , тогда лишь 

311 0U   и 
322 0U  . Из (2.69) легко заметить, что выражение для 

IMKLR  имеет 

смысл только при индексах K L  и I M  (поскольку 3 3 0I MA  ), а именно 

отличны от нуля 0IIKKR   т.е. 
1111 0R  , 

1122 0R  , 
2211 0R  , 

2222 0R  . Аналогично, 

поскольку лишь 3 3 0I IA  , тогда сдвиговые жесткости пластины 0IIG  . 

Оставляя в (2.77) только не равные нулю величины, перепишем выражение 

для перерезывающих сил: 

 (0) (0) (0)

311 11 22
1 1 1111 1122 1

1 1 12

TuG
Q R R Q

x x x

 

   

     
   

, 

(0) (0) (0)

322 11 22
2 2 2211 2222 2

2 2 22

TuG
Q R R Q

x x x

 

   

     
   

. 

(3.5) 

Заменим в (3.5) градиент деформаций, используя осредненные 

кинематические соотношения (2.74): 
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 (0) 2 (0) 2 (0)

311 1 2
1 1 1111 1122 12

1 1 2 12

TuG u u
Q R R Q

x x x x

   

     
    

 

(0) 2 (0) 2 (0)

322 1 2
2 2 2211 2222 22

2 1 2 22

TuG u u
Q R R Q

x x x x

   

     
    

 

(3.6) 

Пусть температура зависит только от координаты   (зависимость от 

времени опущена) и не зависит от координат Iх  т.е.  (0) , t  , при этом любое 

приближение для тепловой деформации имеет вид:    ( ) ( )T m m

ij ij     , а значит 

тепловые усилия, моменты и перерезывающие силы зависят только от 

специальной координаты  . 

Решение сводится к одномерной задаче т.е. искомые величины зависят 

только от одной координаты  (0)

3 1u x   (0)

1 1u x   (0)

2 1u x   1 1x . Предполагаем, что 

перемещения  2 1 0u x  , тогда по (2.71) 2 0   . 

Поскольку (0)

1u  не зависит от координаты 2x , тогда 

(0) (0)
(0) 1 2

12

2 1

1
0

2

u u

x x


  
   

  
. 

 Из осредненных уравнений равновесия (2.56) 0IJ

J

N

x





 получим 

 11 12

1 2

0
N N

x x

 
 

 
 ,  

21 22

1 2

0
N N

x x

 
 

 
. 

(3.7) 

Из формулы (2.70) следует, что 12

2

0
N

x





 

Так как рассматривается изгиб и одноосное растяжение многослойной 

пластины (0)

2 0u  , (0)

12 0  , из формулы (3.2) очевидно, что 
12 12

TN N  , тогда 

система (3.7) преобразуется к виду: 

 11

1

0
N

x





 , 

22

2

0
N

x





. 

(3.8) 
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Учитывая предположения, сделанные выше, перепишем выражения для 

моментов, исключая нулевые слагаемые из (3.4): 

 (0)

1 1
111111 1111 11

1 1

Tu
M B D M

x x

 
  

 
, 

(0)

1 1
221122 2211 22

1 1

Tu
M B D M

x x

 
  

 
, 

12 12

TM M  . 

(3.9) 

Аналогично, получим новые соотношения для перерезывающих сил из 

формул (3.6)  

 (0) 2 (0)

311 1
1 1 1111 12

1 12

TuG u
Q R Q

x x

  

    
  

, 

2 2

TQ Q  . 

(3.10) 

Запишем уравнения для моментов из (2.56) в развернутом виде: 

 11 12
1

1 2

0
M M

Q
x x

 
  

 
, 

21 22
2

1 2

0
M M

Q
x x

 
  

 
. 

(3.11) 

Полученные соотношения для моментов (3.9) подставим в уравнения 

моментов (3.11), дифференцируя по соответствующим координатам: 

Получили систему: 

 2 (0) 2

1 1
11111111 12 2

1 1

0Tu
В D Q

x x

 
  

 
, 

2 0Q  . 

(3.12) 

Заметим что, по (3.10) и 2 0ТQ  . 

Подставим выражение для перерезывающей силы (3.10) в (3.12), 

получим: 

 (0)2 (0) 2 2 (0)

31 1 11 1
11111111 1 1111 12 2 2

1 1 1 1

0
2

Tuu G u
В D R Q

x x x x



   

      
    

. (3.13) 

Запишем уравнение для перерезывающих сил из системы (2.56) в виде: 
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 1

1

Q
p

x


 


. 

(3.14) 

Подставим выражение для перерезывающей силы (3.10) в  (3.14) , 

получим: 

 2 (0) 3 (0)

311 1
1,1 11112 3

1 12

uG u
R p

x x

  

    
  

. (3.15) 

Уравнения для усилий в системе (2.56) запишем в развернутом виде: 

 11

1

0
N

x





, 

22

2

0
N

x





. 

(3.16) 

Из (3.16) легко сделать вывод, что: 

 (0)

1 1
111111 1111 11

1 1

Tu
N A B N const

x x

 
   

 
, 

 
(0)

1 1
221122 2211 22 1

1 1

Tu
N A B N const x

x x

 
   

 
. 

(3.17) 

Продифференцируем (3.13) по координате 1x  и сложим с уравнением 

(3.15): 

 3 (0) 3

1 1
11111111 3 3

1 1

u
B D p

x x

 
  

 
. (3.18) 

Будем считать что, граничные условия для задачи таковы, что правый и 

левый края пластины свободно оперты, а именно при 1 0x   и 
1 1x   положим 

(0)

3 0u  , 
11 0M  , 11 0N  . 

Тогда подставляя граничные условия в первое уравнение равновесия 

(3.17) получим 
(0)

1 1
1111 1111 11

1 1

0Tu
A B N

x x

 
  

 
, отсюда выразим 1

1x




: 

 (0)
11111 11 1

1 1111 1111 1

TN uA

x B B x

 
 

 
. (3.19) 

Подстановка соотношения (3.19) в формулу (3.18) приводит к 

выражению (3.20), которое может быть записано в виде (3.21). 
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 3 (0) 3 (0)
1111 11111 1

1111 3 3

1 1111 1

u uD A
B p

x B x

 
  

 
, (3.20) 

  
2 3 (0)

1111 11111111 1

3

1111 1

B D A u
p

B x

  
  

  

. 
(3.21) 

Из (3.21) получим: 

 

 
 

3 (0)

1 1111

23
1111 11111 1111

u pB
f

x B D A


 
 

 
. 

(3.22) 

Продифференцируем (3.22) два раза по 
1x , получим 

  (0)
21
1 1 1 2

1 2

fu
x C x C

x


  


. (3.23) 

Выразим 
2 (0)

3

2

1

u

x




 из (3.15):  

 2 (0) 3 (0)

3 1111 1 1

2 3

1 11 11 1 1

22u R up

x G G x x

  
  

  
. (3.24) 

Подставим(3.22), (3.19) и (3.23) в (3.24), получим:  

 

 

 2 (0)
1111 23 1111 1111 11

1 1 1 222
1111 11111 11 11 1111 11111111

22

2

T fu R pB Np A
x C x C

x G G B BB D A

  
       

   
. 

(3.25) 

Для удобства записи введем обозначение: 

 
 

 
1111 1111 11

2
1111 111111 11 11111111

22 TR pB Np
g

G G BB D A



   


. 

(3.26) 

Раскроем скобки в формуле (3.25) и проинтегрируем 2 раза 

  
 

(0)
1111 1111 11113 23

1 1 1 2 1 3

1 1111 1111 11116 2

f Au A A
x C x g C x C

x B B B




 
     

  
, (3.27) 

  
  1

1111 1111 1111(0) 4 3 2

3 1 1 1 2 3 1 4

1111 1111 1111

1

24 6 2

f A A A
u x C x g C x C x С

B B B




 
      

 
. (3.28) 

Количество констант совпадает с количеством граничных условий.   

Поскольку на правом и левом краях пластины заданы граничные условия 

(0)

3 1 1( 0, 1) 0u х x   , то из  (3.28) получаем,  что , а также: 

  
 

1111 1111 1111

1 2 3

1111 1111 1111

1
0

24 6 2

f A A A
C g C C

B B B




 
     

 
. (3.29) 

4 0C 
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Учтем в (3.9) граничное условие 
11 0M  , получим 

 (0)

1 1
11111111 11

1 1

0Tu
B D M

x x

 
  

 
. (3.30) 

В выражение (3.19) для 1

1x




 подставим соотношение для 

(0)

1

1

u

x




 по (3.23), 

получим: 

  1111 21 11
1 1 1 2

1 1111 1111 2

T fN A
x C x C

x B B

  
    

  
. (3.31) 

 Заметим, что при 1 0x   формула (3.23) имеет вид: 

 (0)

1
2

1

u
С

x





. (3.32) 

При учете (3.32) соотношение (3.31) упрощается: 

 11111 11
2

1 1111 1111

TN A
С

x B B


 


. (3.33) 

Подставим (3.32) и (3.33) в (3.30), получаем  

 111111
11111111 2 2 11

1111 1111

T
TN A

B С D C M
B B

 
   

 
. (3.34) 

Из (3.34) можно явно выразить константу 
2С : 

 11111111 11 11
2 2

1111 11111111

T TB M D N
С

B D A





. (3.35) 

На правом конце при 
1 1x   формулы (3.23) и (3.31) приобретают вид: 

 (0)

1
1 2

1

( )

2

u f
C C

x


  


, (3.36) 

  11111 11
1 2

1 1111 1111 2

T fN A
C C

x B B

  
    

  
. (3.37) 

Произведем подстановку (3.36), (3.37) в соотношение (3.30)  

  111111
11111111 1 2 1 2 11

1111 1111

( )

2 2

T
T

fNf A
B C C D C C M

B B

    
               

. (3.38) 

откуда выразим 1C  
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  1111 1111 111111
11111 1111 11 1111 2 2

1111 1111 1111

( )

2 2

T
T

fND A f A
C B M B C D C

B B B

      
                   

 (3.39) 

  111111
111111 1111 2 2

1111 1111

1

1111 1111

1111

1111

( )

2 2

T
T fNf A

M B C D C
B B

C
D A

B
B

    
             

 
 

 

. (3.40) 

  Из  (3.29) можно выразить 
3C  

  
 

1111 1111 1111

3 1 2

1111 1111 1111

1

24 6 2

f A A A
C C g C

B B B




 
     

 
. (3.41) 

Таким образом, 1C  находим из граничного условия 11

1

0

( 1)

M

x




,   

2C  находим из 11

1

0

( 0)

M

x




  , 

3C  находим из 
(0)

3

1

0

( 1)

u

x




  , 

4C  находим из 
(0)

3

1

0

( 0)

u

x




 ,  

Интегрируя (3.23) запишем соотношение для перемещения 

 2
(0) 3 1
1 1 1 2 1 5

( )

6 2

xf
u x C C x С


    . (3.42) 

Интегрируя (3.19) запишем соотношение для угла поворота нормали 

относительно срединной поверхности: 

 1111 (0) 11
1 1 1 6

1111 1111

TNA
u x C

B B
     . (3.43) 

Остались  граничные условия на усилия  
11

1

1

0

0

( 1)

N

x

x







 , но в 
11N  не входят 

5C , 
6C    

6C  можно найти из условий (2.56) и (3.11). 

5C  можно найти из условия 
(0)

3

1

0,5

( 0,5)

u

x




. 

Рассмотрим случай решения задачи о прогибе, когда левый конец 

пластины закреплен, а правый свободно оперт. В этом случаем имеем  

при 
1 0x  : 
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  0

3 0u  , 
 0

1 0u  , 
 0

3

1

0
u

x





,

1 0  , (3.44) 

а при 
1 1x  : 

  0

3 0u  , 
11 0N  , 

11 0M  . (3.45) 

Подставим в первое уравнение (3.16) граничное условие для правого 

конца и выразим 1

1x




  

  0

1 11 1111 1

1 1111 1111 1

TN A u

x B B x

 
 

 
. (3.46) 

Продифференцируем (3.46) два раза по 
1x и подставим в (3.18) 

 3 (0) 3 (0)2
1111 11111 11 1111 1

1111 3 2 3

1 1 1111 1111 1

Tu D N D A u
B p

x x B B x

  
    

   
. (3.47) 

В последнем соотношении второе слагаемое обнуляется, тогда выражение для 

3 (0)

1

3

1

u

x




 будет иметь вид: 

 3 (0)

1 1111

3 2
11111 1111 1111

u pB

x B D A

 


 
. (3.48) 

Обозначим правую часть (3.48) как  

   1111

2
11111111 1111

pB
f

B D A






. 

(3.49) 

Тогда после интегрирования (3.48) получим выражение для (0)

1u  

  (0)
21
1 1 1 2

1 2

fu
x C x С

x


  


, (3.50) 

  (0) 3 21
1 1 1 2 1 5

6 2

f C
u x x С x C


    . (3.51) 

После интегрирования (3.46) будет иметь вид:  

 01111 11
1 1 1 6

1111 1111

TA N
u x C

B B
     . 

Из (3.27) и (3.28) знаем выражения для (0)

3u  и 
(0)

3,1u , принимая во внимание 

граничные условия на левом конце можно заключить, что из условий 
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(0)

1

1

0

( 0)

u

x




 , 1

1

0

( 0)x

 


 , 

(0)

3

1

0

( 0)

u

x




, 

(0)

3

11

0

( 0)

u

xx




 . 

обращаются в ноль соответствующие константы, а именно 
5 0C  , 

6 0C  , 
4 0C  , 

3 0C  . 

В соотношении для моментов (3.9) учтем граничные условия на правом конце 

 (0)
11

11111111 11
11

1 1

0

( 1) ( 1)

T
u

DB M
xx

x x


  


 

. (3.52) 

В выражение (3.46)  подставим (3.50): 

   21 11 1111
1 1 1 2

1 1111 1111 2

T fN A
x C x С

x B B

  
    

  
. (3.53) 

В соотношение для моментов (3.9) подставим (3.50) и (3.53) и преобразуем: 

    11112 211 1111
11111111 1 1 1 2 1 1 1 2 11

1111 1111

0
2 2

T
T

f fN D A
B x C x С D x C x С M

B B

    
          

   
 (3.54) 

   11112 1111 11
11111 1 1 2 1111 11

1111 11112

T
T

f D A N
x C x С B M D

B B

  
      

  
. (3.55) 

Тогда из (3.55) имеем: 

 11112 1111 11 11
1 1 1 2 2

11111111 1111
2

T Tf B M D N
x C x С

B D A

 
   

 
. (3.56) 

Обозначим 
1 2С С h  , и используя граничное условие для правого конца, 

получим: 

  11111111 11 11

2
11111111 1111

2

T T fB M D N
h

B D A


 


, (3.57) 

 

где функция  f   определена в (3.49). 

Из (3.28) и граничного условия 
(0)

3

1

0

( 1)

u

x




 получаем второе уравнение для 

поиска неизвестных констант интегрирования: 
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1111 1111 1111

1 2

1111 1111 1111

1
0

24 6 2

f A A A
C g C

B B B




 
    

 
. (3.58) 

Из системы уравнений (3.57) и (3.58) выражения для констант примут вид:  

 

     1111

2
1111

3

8 22

f g B h
C

A

 
    , 

1 2C h C  . 

(3.59) 
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3.2 Тестирование аналитического решения  

Построим аналитическое решение задачи о прогибе многослойной 

пластины из композиционного материала с ортотропными свойствами без 

воздействия температурного поля, но при действии постоянного давления. 

Исключая температурные слагаемые из (3.8), (3.13), (3.15) уравнения 

примут вид:  

 2 (0) 2

1 1
1111 11112 2

1 1

0
u

A B
x x

 
 

 
, 

2 (0) 3 (0)

3 1
1,1 11112 3

1 1 11

2u u p
R

x x G


  
  

 
, 

(0)2 (0) 2 2 (0)

31 1 11 1
11111111 1 11112 2 2

1 1 1 1

0
2

uu G u
В D R

x x x x



   

     
    

. 

(3.60) 

Дополним систему граничными условиями, положим на левом и правом 

концах пластины
 0

1 0u  , 
 0

3 0u  , 
1 0  . 

Аналитическое решение может быть записано в виде: 

     0 3 2 2

1 1 1 1 1 2 1 12u C x x x C x x     , 

     0 4 3 2 2

3 3 1 1 1 4 1 12u C x x x C x x     , 

3 2

1 3 1 1 1

3 1
4

2 2
C x x x

 
    

 
. 

где обозначены константы 1C , 2C , 3C , 4C , имеющие вид: 

 
1111

1 2
1111 111111116

B p
C

B A D





, 

 
1111

2 2
1111 111111114

B p
C

B A D

 



, 

 
1111

3 2
1111 1111111124

A p
C

B A D





, 

 
1111 1111

4 2
1111 111111 111111

R Bp p
C

G GB A D

 
 


. 

Получили, что 
 0

3u  зависит от модуля сдвига 11G , определяемого по 

соотношению (2.69), именно этим слагаемым отличаются решение для 

системы (2.78) от асимптотического решения 1-го порядка точности, где 

перемещения рассматриваются только до 1-го порядка (по напряжениям – 

более высокого порядка) [15]. 
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3.3. Результаты расчетов для несимметричной многослойной пластины 

       На рисунках 2.2 – 2.10 приведены результаты численных расчетов для 

задачи  (2.81) о прогибе многослойной пластины равномерным давлением, без 

учета температурных превращений в материале. Параметры двух расчетов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

№ 

пластины 

Параметр 
  

Толщина, 

ширина 

пластины, мм 

Давление на 

верхней 

поверхности, 

МПа 

Давление на 

нижней 

поверхности, 

МПа 

П1 0,025 
21 

1 0,1 

П2 0,07 10 1 

 

Пластина состоит из 3-х слоев, вектор относительных толщин каждого слоя 

(0,477, 0,237, 0286). Слои пластины имеют свойства, согласно таблице 2. 

Первый слой соответствует отрезку  0,5 0,023    .  

Таблица 2  

№ 

слоя 

1E , 

ГПа 

2E ,  

ГПа 

3E , 

ГПа 
12G , ГПа 

13G , 

ГПа 

23G , 

ГПа 
12  13  

23  

1 14 14 5,3 1,8 0,75 0,75 0,08 0,14 0,15 

2 7 7 2,7 0.9 0,38 0,38 0,4 0,07 0,08 

3 21 21 8 2,7 1,13 1,13 0,12 0,21 0,23 

 

Решение, полученное по асимптотической теории 2-го порядка точности 

(с учетом перемещений 2-го порядка специальным образом) приведено в 

сравнении с трехмерным решением, полученным с помощью программного 

комплекса конечно-элементного анализа ANSYS. Также, к сравнению 

добавлено решение, полученное с использованием асимптотической теории 

пластин 1-го порядка точности (1-го порядок по перемещениям, по 

напряжениям более высокого). Значения напряжений и перемещений 
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приведены в безразмерном виде. Максимальный прогиб для пластины П2 по 

асимптотической теории 1-го порядка составляет 59,8% от максимального 

прогиба трехмерного решения, в то время как максимальный прогиб, 

рассчитанный по асимптотической теории 2-го порядка составляет 86,1% от 

максимального прогиба трехмерного решения (рисунок 2.2). Максимальный 

прогиб пластины П1 по асимптотической теории 1-го порядка точности 

составляет 87% от максимального прогиба, полученного для трехмерного 

решения. Максимальный прогиб по уточненной асимптотической теории  2-го 

порядка составляет 92% по отношению к максимальному прогибу 

трехмерного решения (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.2 – Распределение прогиба (0)

3u для пластины П2: 1 – решение по 

асимптотической теории 1-го порядка , 2 – решение по асимптотической 

теории 2-го порядка , 3 – трехмерное решение для П2 
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Рисунок 2.3 – Распределение прогиба (0)

3u  для пластины П1: 1 – решение по 

асимптотической теории 1-го порядка, 2 – решение по асимптотической 

теории 2-го порядка,3 – трехмерное решение для П1 

 

 

Рисунок 2.4 – Распределение продольного перемещения (0)

1u  для пластины П1 

1 – решение по асимптотической теории 1-го и 2-го порядка,  

2 – трехмерное решение для П1 
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Рисунок 2.5 –  Распределение напряжений 
11  по толщине в сечении 

1 0.25x 

для пластины П2: 1– решение по асимптотической теории 1-го и 2-го порядка,  

2 – трехмерное решение для П2 
 

 

Рисунок 2.6 – Распределение напряжений 
11  по толщине в сечении 

1 0.25x   

для пластины П1: 1 – решение по асимптотической теории 1-го и 2-го порядка,  

2 – трехмерное решение для П1 
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Рисунок 2.7 – Распределение напряжений 
13  по толщине в сечении 

1 0.25x    

для пластины П2: 1– решение по асимптотической теории 1-го и 2-го порядка,  

2 – трехмерное решение для П2

 
Рисунок 2.8 – Распределение напряжений 

13  по толщине в сечении 
1 0.25x   

для пластины П1: 1 – решение по асимптотической теории 1-го и 2-го порядка,  

2 – трехмерное решение для П1 
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Рисунок 2.9 – Распределение напряжений 
33  по толщине в сечении 

1 0.25x   

 для пластины П2: 1– решение по асимптотической теории 1-го и 2-го порядка,  

2 – трехмерное решение для П2 

 

Рисунок 2.10 – Распределение напряжений 
33  по толщине в сечении 

1 0.25x    

для пластины П1: 1 – решение по асимптотической теории 1-го и 2-го порядка,  

2 – трехмерное решение для П1 
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3.4 Результаты численного расчета деформирования и напряжений в 

тонкой пластине при неравномерном нагреве и изгибе  

 

На рисунках 3.1 – 3.12 приведены результаты численного 

моделирования решения задачи о прогибе многослойной пластины при 

воздействиии на верхней поверхности (ξ = 0,5) равномерно распределенного 

давления p+= 0.1 МПа и равномерного температурного поля θ0+. Левый  конец 

пластины защемлен, правый свободно оперт, нижняя поверхность (ξ = –0,5) 

теплоизолирована, толщина пластины 0,025 м, длина 1 м. 

На рисунке 3.1 приведено изменение температуры во времени на 

различных растояниях от поверхности нагрева. Как показано на рисунке 3.1 на 

верхней поверхности задана постоянная температура, а слой пластины, 

находящийся на расстоянии 0,25 от верхней поверхности (ξ = 0,25)  

прогревается быстрее чем слой посеридине пластины (ξ = 0) и нижняя 

поверхность (ξ = –0,5). 

На рисунке 3.2 приведено относительное изменение концентраций пяти 

фаз в связующем (4-й уровень) в точке при ξ = 0,25. В начале прогрева в 

матрице композиционного материала присутствовола только первая фаза, в 

конце прогрева остались фазы 4 и 5.  

На рисунке 3.3 показано как с увеличением времени прогрева 

уменьшается концентрация “аморфной” фазы волокна и увеличивается 

конценттрация “кристаллической” фазы волокна на расстоянии 0,25 от 

верхней поверхности пластины. Для нахождения распределения объемных 

концентраций в зависимости от температуры для связующего на 4-м и волокна 

на 3-м  структурном уровне использовался неявный метод Эйлера решения 

систем обыкновенных дифференциальных уравнений (1.3) – (1.6). На 

рисунках 3.1 – 3.3 время отнесено к характерному времени прогрева. 

На рисунке 3.4 приведены графики изменения температуры по толщине 

в относительные моменты времени t1, t2, t3, t4, такие что t1˂ t2 ˂ t3 ˂ t4 в 
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сечении пластины по координате x1=0,75. Легко увидеть, что максимальное 

значение температуры 1800 К – на верхней поверхности пластины, а за время 

t1 срединная поверхность пластины успевает прогреться до температуры 

порядка 700 K, в то время как нижняя поверхность прогревается лишь до 

400 К. Изменение температуры  носит нелинейный характер распределения по 

толщине, хотя при увеличении времени прогрева можно предположить, что с 

увеличением времени характер будет стремиться к линейному, об этом 

свидедетельствуют кривые для моментов времени t2, t3, t4. 

Распределение концентраций фаз матрицы и волокна по толщине в 

сечении x1=0,75 в момент времени t3 предствалено на рисунках 3.5 и 3.6. 

Согласно рисунку 3.5 на верхней поверхности пластины связующее 

представляет собой комбинацию 4-й фазы и газовой 5-й фазы, в то время, как 

на срединной поверхности пластины к моменту времени t3 1-я фаза 

отсутствует, основной объем занимают 2 и 3 фазы. На нижней поверхности в 

связующем к моменту времени t3  присутствуют две первые фазы: вторая фаза 

в большем объеме, чем первая.  

Согласно рисунку 3.6 на верхней поверхности пластины содержание 

“аморфной” фазы волокна почти в 4 раза меньше чем “кристаллической”. К 

моменту времени t3  на срединной поверхности процесс образования новой 

фазы волокна только начинается, а на нижней поверхности в волокне 

присутствует лишь исходная аморфная фаза, это говорит о том, что фазовые 

превращения в волокне для нижней поверхности к моменту времени t3 ещё не 

начались.  

Распределения модулей упругости матрицы и волокна в сечении x1=0,75 

в три различных момента времента времени t1< t2 < t3 приведено на рисунке 

3.7 (значение модуля упругости отнесено к характерному значению). К 

моменту времени t1 фазовые превращения в связующем и волокне начались 

лишь в части пластины выше срединной поверхности, о чем говорит 

неизменный модуль упругости по толщине в нижней части пластины. В 
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момент времени t1 в точке ξ = 0,3 модуль упругости связующего значительно 

выше чем на верхней поверхности пластины, это показывает, что существует 

соотношение фаз связующего в некотором диапазоне температур, при котором 

упругие свойства будут больше, чем при максимальном значении 

температуры. Это является особенностью предложенной модели фазовых 

превращений связующего, для которой характерен рост упругих свойств 

связующего в диапазоне температур 800-1100 K [21]. 

Распределение компонент тензора модулей упругости тканевого 

композиционного материала по толщине пластины для сечения x1=0,75 в 

момент времени t1 и t2 приведено на рисунках 3.8 и 3.9, при их сравнении 

видно, что экстремум модуля упругости композита смещается с течением 

времени по толщине пластины к нижней поверхности пластины. На рисунке 

3.9 наблюдается рост упругих свойств композита как раз до того момента пока 

идет рост упругих свойств связующего, а упругие свойства волокна только 

начинают идти на спад. Также присутствует совпадение компонент модуля 

упругости, например, А1111 совпали с А2222, это связано с тем, что волокна 

направлены по осям Ox1 и Ox2. 

На рисунках 3.10 – 3.13 приведены изменения напряжений 
11 , 

22 , 
33 , 

13  по толщине пластины в сечении x1=0,75 в моменты времени t1˂ t2 ˂ t3 ˂ t4.  

Поперечные напряжения 
11 , 

22  повторяют характер изменения модуля 

упругости: при данных значениях времени прогрева наблюдается рост и 

максимум в верхних слоях пластины. Изгибное напряжение 
33  имеет схожий 

характер во все 4 момента времени, максимум наблюдается на верхней 

поверхности, и минимум на нижней поверхности. Касательное напряжение  

13 , приведенное на рисунке 3.13, на концах пластины не меняется, но 

присутствует максимум по толщине пластины, который растет с увеличением 

времени прогрева и сдвигается к нижней поверхности пластины.   
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На рисунке 3.14 приведено изменение прогиба пластины по длине в 

моменты времени t1˂ t2 ˂ t3 ˂ t4. Прогиб пластины увеличивается с течением 

времени нелинейно.   

 

Рисунок 3.1 – Изменение температуры от времени прогрева 

 при ξ = 0,5, ξ = 0,25, ξ = 0, ξ = –0,5 

 

Рисунок 3.2 – Изменение концентраций фаз связующего при ξ = 0,25 
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Рисунок 3.3 – Изменение концентрации фаз волокна при ξ = 0,25 

 

 

Рисунок 3.4 – Изменение температуры по толщине в сечении пластины по 

координате x1=0,75 в моменты времени t1˂ t2 ˂ t3 ˂ t4 
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Рисунок 3.5 – Изменение концентрации фаз связующего по толщине  

в сечении x1=0,75 в момент времени t3 

 

Рисунок 3.6 – Изменение концентрации фаз волокна по толщине 

 в сечении x1=0,75 в момент времени t3 
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Рисунок 3.7 – Изменение модуля упругости матрицы и волокна в сечении 

x1=0,75 в три различных момента времени t1< t2 <t3  

 

 

Рисунок 3.8 – Изменение компонент тензора модулей упругости композита 

Аijkl в сечении x1=0,75 при t1 
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Рисунок 3.9 – Изменение компонент тензора модулей упругости композита 

Aijkl в сечении x1=0,75 при t2 

 

 

Рисунок 3.10 – Изменение нормального напряжения 
11  в сечении x1=0,75 
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Рисунок 3.11 – Изменение нормального напряжения 
22  в сечении x1=0,75 

 

Рисунок 3.12 – Изменение нормального напряжения 
33 в сечении x1=0,75 
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Рисунок 3.13 – Изменение касательного напряжения 
13  в сечении x1=0,75 

 

Рисунок 3.14 – Изменение прогиба по длине пластины 
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На рисунках 3.15 – 3.19 приведены результаты численного 

моделирования решения задачи о прогибе многослойной пластины для случая 

когда правый и левый концы пластины свободно оперты. Изменение 

граничных условий не влияет на распределения величин, приведенных на 

рисунках 3.1 – 3.9. Характеры распределения напряжений по толщине 

пластины в целом аналогичен характеру распределения для случая когда 

левый конец пластины защимлен, а правый свободен. Прогиб пластины растет 

с увеличением времени прогрева.  

 

 

Рисунок 3.15 – Изменение  нормального напряжения 
11 в сечении x1=0,75 
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Рисунок 3.16 – Изменение нормального напряжения 
22  в сечении x1=0,75 

 

Рисунок 3.17 – Изменение нормального напряжения 
33  в сечении x1=0,75 
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Рисунок 3.18 – Изменение касательного напряжения 
13  в сечении x1 = 0,75 

 

Рисунок 3.19 – Изменение прогиба по длине пластины 
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Выводы и заключение 

1. Разработана математическая многоуровневая модель для расчета 

термоупругих характеристик тканевых композиционных материалов с 

многостадийными фазовыми превращениями в матрице и волокнах, 

развивающихся в них при высоких температурах. 

2. Построены определяющие соотношения для ортотропных 

композиционных материалов с многостадийными фазовыми 

превращениями, основанные  на многоуровневой модели композита. 

3. Разработан модифицированный вариант асимптотической теории расчета 

тонких упругих многослойных пластин из высокотемпературных 

композитов с многостадийными фазовыми превращениями, 

учитывающий конечные значения сдвиговых характеристик композитов. 

4. Проведенные тестовые расчеты напряженно-деформированного 

состояния многослойных тонких пластин по модифицированной теории с 

учетом асимптотических разложений для перемещений 2-го приближения 

показали, что модифицированная асимптотическая теория обеспечивает 

более высокую точность расчетов перемещений для относительно 

коротких пластин, по сравнению с классической асимптотической 

теорией, использующих только 1-е приближение для перемещений. 

5. Получено численно-аналитическое решение задачи о напряженно-

деформированном состоянии тонкостенной пластины из тканевого 

композиционного материала с высокотемпературными фазовыми 

превращениями при неравномерном нестационарном нагреве и 

равномерном давлении. 

6. Проведенные расчеты напряженно-деформированного состояния тонкой 

пластины из композита с многостадийными фазовыми превращениями 

позволили установить эффект влияния фазовых превращений на кинетику 

изменения напряженно-деформированного состояния пластины для 

различных моментов времени, в частности появление внутренних зон 

упрочнения материала после предварительного нагрева до начала 

промежуточных стадий фазовых превращений, и, как следствие 

повышения в этих зонах уровня изгибных напряжений. 
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