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На аВТОРеферат диссертационноЙ работы Шаргаева Евгения Олеговича

На ТеМУ: КСОединение термоэлектрических элементов припоями на основе цинка),

ПРеДСТаВЛеННОЙ На Соискание ученноЙ степени кандидата технических наук по

специальности2.5.8 - кСварка, родственные процессы и технологии)

В НаСтоящее время актуальной является задача увеличения рабочих темllератур

термоэлектрических преобразователей, нашедших широкое применение в

микропроцессорноЙ электронике, радиоэлектронике, электроэнергетике и холодильной

технике, а также повышения надежности их работы.

ПОВЫШение рабочих температур связано с температурой пайки элементов.

результаты данного исследования позволяют соедини,r,ь полуrтроводниковые элементы

термоэлектрического модуля с алюминиевой шиной более высокотемпературным

цинковым припоем и создаст предпосылки для повышения рабочих температур модуля.

Поэтому, выбранная тема для исследования является актуальной.

научная новизна исследования определяется тем, что адгезионное

взаимодействие цинковых припоев с поверхностью алюминиевых сплавоts при нанесении

трением, происходит при температуре подложки, превышаюrцей температуру ликвидуса

припоя более чем на 20 - 30 ОС; автором впервые обнаружено, что на алюминиевьIх

сплаваХ (кроме сплава Щ16) происходит растекание цинкового припоя под оксидной

плёнкой в виде тонкого слоя, за пределы нанесенного трением объема припоя, с

образованием (ореола>, При этом на подожке из сплава Ад31 обнаружено повышенное

содержание магния и кремния на фронте растекающейся жидкости.

Практическая значимость диссертационной работы Шаргаева Е.о. состоит в том,

что была предложена технология бесфлюсового соединения элементов

термоэлектрического модуля с помощью припоя Zп- 4о/о А\ с применением давления и

защитной атмосферы аргона; определены температуры, при которых возможно получить

адгезионное соединение между цинковым припоем и алюминиевой подложкой методом
трения. В ходе работы сконструирована лабораторная печь с цилиндрическим муфельным

нагреватеЛем на базе упраВлениЯ прибором овЕН трм200, а также стенд для пайки в
защитной среде, которые могут использоваться как в учебно-лабораторньIх целях, так и

для проведения исследований .
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в качестве замечаний, которые относятся к материаJIам, представленным в

автореферате, следует отметить следующее:

l. Не ДОСТаТОчно подробно раскрыт вопрос почему нет растекания цинкового

припоя по поверхности алюминиевого сплава fl16.

2. Не Обосновано высокое содержания магния и кремния на границе

протекания жидкого припоя.

Сделанные замечания не умtlляют достоинств работы и не снижают общей

высокой оценки работы.

В ЦеЛОм Диссертационная работа Шаргаева Е.О. выполнена на высоком научно-

техническоМ уровне. она соответствует всеМ требованиям, предъявляемым вАк, а

шаргаев Евгений олегович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата

техничесКих науК по специаЛьностИ 2.5.8 - Сварка, родственные процессы и технологии.
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