
отзьiв
яа авторефератдиссертационноЙ работы Мисникова Вfulерия Евaеньевича (Исследование

и разработка процесса высокотемпературной пайки таягенциальных резцов горных маши}I

припоями на основе порошков сплавов cu-Mn-Ni). представ]lенную на соискание ученой
степе}lи кандидата технических наук по специальности 2.5.8, (Сварка, родствеяные

процессы и технологии).

Соединений материrLлов с различными теплофизическими и механическими

свойствами яsляется непростоЙ задачей. Сложность этоЙ ]алачи об}словленц

формированием сложнонапряженного состояния в соединелlии за счет разницы ТКЛР

лаяемых материмов с одной стороны и формировании гетерогенной микроструктуры с

другоЙ. Структурные составляющие такоЙ гетерогенноЙ микростукryры зачастую имеют

разные физико-механичоские свойства.

Одним из важных аспектов диссертационной работы Мисникова В.Е, является

исследование физико-хцмичес(ого взаимодействия" происходящего при формировавии

паяного соединения. Автором было установлено существование зояы с уменьшенной (в 2-

5 раз относительно исходного материма) концентрацией Со в твёрдом сплаве на границе с

припоем, Выявлено. что протяженность этой 1оны зависит от те м перат) рн о-временн ых

режимов пайки и может изменяться с 50мкм до 150мкм, Подробно показа|{а роль

vеталлически\ похрыlий на в,]аиvUдейсlвие ра(плав-по,lлояка и явления в конtапной

области. Доказано. чю применение покрытий и1 метмлов. входяци\ в состав припоя

упучшают технологические свойства процесса п)тем повышения адгезии прилоя к

твердому сллаву, что в свою очередь может быть полезно при пайке тверлы сплавов,

содержащих насмачивающиеся карбиды хрома или титана. В то же время. в работе изучены

механизмы взаимодействия расплава припоя с паяемыми материмами и образования

фазового равновесия в системе припой-паяемые материмы.

Практическм значимость работы заключается в том. что результаты исс_lедований

ло формированию соединений стмь/ Cu-Mn-Ni /твердый сплав лрименяlотся в ремьпой
,]ехнологии пайки lангенl]имьных реrцuв на конвейерной линии.

Однако работа не лишена недостатков, предоставленные на отзыв материалы

авторефераlа N4исникова В,Е, по,lвоlяют сделать следуlо цис ]ilNlс,{аlIия

l. В работе обнар}экено образование зонь] с умеl{ьшениой концентрацией коба-qьта lla

сплаве ВК8. llовелеиие же твердых сплавов с иной концентрацией кобмьта при контакте с

расплавом не исспед},ется (например, сп.rавы ВК6, BKl0 и ВК20).

2. Освовные исследования мехаt]ической прочпости производятс, лутем испытаний на

срез. Исследование же поведения зоны с уменьшенной концентрацией кобальта правильнее

0тдел доlryментационнOг0
об€спечения мАи

производить пу,гем испытаllий па изгиб или одяоосное растяхение

,lц tt ,&4.



Перечисленные нелос,гat],ки не sлияют на общую положительную оценку работы и

не снижают ее научноЙ и практическоЙ значимосl,и. ДиссертаIlия Мисникова B,l].

соответс'rвует требованиям Полохения о прис)r(дении ) чены\ степенеЙ, лвержденного

Постановлением Правителютва Российской Федерации оl 24 сентября 20lЗ г. N9 842. и

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертацияv. а её автор Мисников

Вмерий Евгеяьевич заслуживаст присуждения ему ученой степени кандидата технических

наук по специr!льнооT,и 2.5.8. (Сварка. родственные лроцессы и технологии)),
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